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Résumé 

En vue de maintenir la hausse des températures bien au-dessous de 2,0°C, comme stipul® dans lôAccord 

de Paris sur le climat, tous les secteurs de lô®conomie mondiale ont un rôle à jouer. Dans ce cadre, la 

révolution (ou transition) énergétique, qui vise à réduire lôimpact carbone du secteur énergétique, est 

cruciale. La t©che quôil reste ¨ accomplir est monumentale et ne sera pas exempte dôimpacts, car elle 

repose sur une série de nouveaux dispositifs qui consomment des ressources minérales. Parmi ceux-ci, 

les systèmes PV occupent une place centrale. Dans le cadre de ce travail, plusieurs éléments ont été 

investigu®s afin dô®tablir quelle pression la demande en ressources minérales nécessaires au déploiement 

de systèmes PV imposerait aux réserves et ressources ultimes correspondantes, et si des compétitions 

pouvaient survenir avec les autres applications consommatrices de ces mêmes ressources minérales. 

Pour ce faire, trois scénarios de développement du marché du solaire PV ont tout dôabord ®t® d®finis. Ils 

ont été choisis car ils représentent des trajectoires plausibles, à différents niveaux de difficulté, dans une 

optique de révolution énergétique. Des recherches et une modélisation minutieuse ont ensuite permis 

dôinventorier et quantifier la demande actuelle et future en ressources minérales due aux systèmes PV, 

basés sur diverses technologies de cellules PV matures et émergentes, et pour diverses configurations. 

Seize de ces ressources minérales ont ensuite été sélectionnées. Pour chacune dôentre elles, la demande 

globale et la part due au déploiement de systèmes PV ont été évaluées, de 2019 à 2050. Cela sôest fait 

notamment en établissant des hypothèses sur les parts de marché annuelles des différents types de 

systèmes PV définis. La demande cumulée 2020-2050 pour les différentes ressources minérales a 

ensuite été confrontée aux niveaux de r®serves et ressources ultimes tels quôévalués en 2019. Les 

niveaux estimés de demande annuelle ont quant à eux été comparés aux estimations futures de la 

production primaire, celles-ci ayant été modélisées sur base de la théorie du pic de Hubbert. Les taux de 

recyclage annuels requis pour combler les écarts entre demande et production primaire annuelles ont 

aussi été calculés, dans le but de mesurer la contribution éventuellement nécessaire de la production 

secondaire. Enfin, une mise en regard multicritères utilisant ces informations a permis dô®valuer le 

niveau de risque de compétition pour chaque ressource minérale et de le résumer en un indicateur. La 

responsabilité du déploiement de systèmes PV dans ces possibles compétitions a aussi été discutée. 

Il a pu être déduit de lôanalyse que de nombreuses ressources minérales utilisées pour fabriquer les 

systèmes solaires PV présentent des risques importants de voir des compétitions apparaître dans les 

décennies futures. Cependant, aucune tendance générale ne se dégage et aucun lien ®vident nôexiste 

entre risque élevé de compétition et pression exercée par le secteur PV. Dans une vaste majorité des cas, 

il nôy a pas de situation où, à lui seul, le déploiement à grande échelle des systèmes PV semble faire 

pencher la balance et déclencher des compétitions. Globalement, malgré les contraintes identifiées, les 

deux premiers scénarios de développement du marché PV semblent faisables, certes non sans difficultés. 

Le passage à une « Transition totale », impératif pour maximiser les chances de rester bien au-dessous 

de la barre des 2,0ÁC ¨ lôhorizon 2100, apparaît par contre comme un d®fi dôune toute autre ampleur.  
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1. Introduction  

1.1 Contexte 

Au cours de lôann®e 2019, les ®missions globales de CO2 sont rest®es stables par rapport ¨ lôann®e 

précédente. Bien quôencourageante, cette tendance est insuffisante en vue de maintenir le réchauffement 

climatique sous 2,0°C à 2100, comme stipul® dans lôAccord de Paris [1]. Pour accomplir cette ambition, 

tous les secteurs de lô®conomie mondiale ont un rôle à jouer. Dans ce cadre, la « transition énergétique », 

qui vise à réduire lôimpact du secteur ®nerg®tique sur le changement climatique, est cruciale. 

Aujourdôhui, environ 10% seulement de la consommation énergétique finale totale est couverte par des 

énergies renouvelables [1]. Cela ®claire sur lô®tendue de la t©che quôil reste ¨ accomplir, que lôon peut 

qualifier de révolution énergétique. Cette dernière ne sera pas exempte dôimpacts, car elle repose sur 

une série de nouveaux dispositifs qui consomment des ressources minérales.  

Parmi ces dispositifs, les systèmes solaires PV occupent une place centrale. Comme illustré ci-dessus, 

cette technologie a connu une croissance fulgurante ces dernières années, alors que dôautres technologies 

dites renouvelables ont vu leur développement annuel stagner, voire régresser. Ainsi, en 2019 les 

nouvelles installations productrices dô®lectricit® utilisant des ressources renouvelables ont totalisé 

pratiquement 200 GWc. Parmi cette nouvelle capacité installée, environ 115 GWc sont dus au solaire 

PV, ce qui en fait de loin la première technologie contributrice [2]. Lô®olien arrive second avec 60 GWc, 

les autres technologies réunies (géothermie, solaire à concentration, technologies marémotrice et 

houlomotrice, biomasse) contribuant à hauteur des quelques dizaines de GWc restant [3]. En estimant 

la puissance nominale moyenne dôun panneau solaire PV à environ 300 Wc, cela signifie que presque 

350 millions de panneaux furent installés de par le monde sur la seule année 2019. 

Par ailleurs, cette place centrale occupée par le solaire PV est vouée à croître dans les prochaines 

décennies. En effet, lô®nergie solaire est la ressource renouvelable avec le potentiel technique théorique 

annuel le plus élevé, celui-ci étant compris entre 87,5 et 2770 PWhel pour le solaire PV contre entre 23,6 

et 161 PWhel pour lô®olien [4]. Un potentiel théorique suffisant pour couvrir la demande électrique 

31 39 50
32

48
68

50 47 51 60
17

31
30

37

40

50 77
104 103

115

40

35
33 52

42

37
32

21 17

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

G
W

c

Wind Solar PV Other renewables (non hydro)

Figure 1 Évolution de la capacité annuelle installée pour diverses technologies renouvelables productrices d'électricité [2]  
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mondiale annuelle telle quôestim®e ¨ lôhorizon 2050 [4]. De surcroît, cette ressource est répartie de façon 

assez égalitaire à la surface du globe, au contraire des énergies éolienne et hydroélectrique ou des 

ressources fossiles [5]. Un potentiel technique qui se traduit par des trajectoires systématiquement à la 

hausse. Que lôon consid¯re les sc®narios de d®veloppement de march® les plus conservateurs ou les plus 

ambitieux en ce qui concerne la pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique, le solaire 

PV y connait toujours la croissance la plus soutenue [6] [7] [8] [9].  

Parmi les facteurs explicatifs de cette place prépondérante du solaire PV, passée et à venir, la 

compétitivité économique de ce dernier par rapport aux autres sources g®n®ratrices dô®lectricit®, ¨ base 

de ressources renouvelables ou non, peut être mise en avant [9] [10] [11]. Une tendance qui est vouée à 

se maintenir, les technologies solaires photovoltaïque démontrant la courbe dôapprentissage (aussi 

appel®e courbe dôexp®rience) la plus raide parmi les technologies renouvelables productrices 

dô®lectricit® [12] [13] [14]. En outre, le solaire PV apparait comme étant aussi une technologie générant 

plus dôemplois que les autres technologies renouvelables, à des niveaux de qualification très variés. Des 

millions de nouveaux emplois de par le monde devraient ainsi accompagner le développement de 

lô®nergie solaire PV [8] [15] [16]. Ces emplois pouvant de plus être une opportunité pour les travailleurs 

actifs dans des secteurs énergétiques en déclin, comme celui du charbon [17]. Cette caractéristique du 

solaire PV apparaît comme un élément favorisant son acceptabilité par la population ainsi que par la 

classe politique, et constitue donc un facteur supplémentaire pouvant expliquer lôattrait de cette 

technologie par rapport à ses concurrentes. 

1.2 Problématique 

Il semble donc ®tabli que dans le cadre dôune transition vers un syst¯me ®nerg®tique plus durable, le 

solaire photovoltaïque ait un rôle crucial à jouer. Dans ce cadre, la question de la durabilité des 

technologies solaires photovoltaïque actuelles et à venir, notamment en termes dô®missions de CO2 ou 

de temps de retour énergétique, a déjà été analysée dans diverses études [18] [19].  

Dôautres aspects critiques des technologies dites « vertes » font aussi lôobjet dôune attention particuli¯re. 

La toxicité des matériaux quôelles contiennent en fait partie. Par exemple, lôUnion europ®enne a imposé 

des restrictions via la directive sur les substances toxiques contenues dans les équipements électriques 

et électroniques, commun®ment d®sign®e par lôabr®viation RoHS [20]. Il est toutefois important de noter 

que les panneaux photovoltaµques b®n®ficient actuellement dôune exemption. Celle-ci peut cependant 

être révoquée lors de la prochaine révision de cette directive. La collecte et le traitement des déchets liés 

à ces équipements font aussi lôobjet dôune l®gislation europ®enne, que les producteurs de panneaux PV 

sont cette fois bien tenus de respecter [21]. 

Cependant, la question de la demande en ressources minérales et de la pression croissante que celle-ci 

exerce sur les réserves nôest que trop rarement soulev®e. Au même titre que les possibles compétitions 

qui pourraient appara´tre avec dôautres applications utilisatrices de ces mêmes ressources [22]. 

Lorsquôelle est prise en compte, la notion de « ressources » nôapparait la plupart du temps que lors des 
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étapes de collecte, de traitement et de recyclage des matériaux, et peu en amont, par exemple lors des 

phases de conception. Ainsi, la directive Ecodesign fait bien mention de la consommation en ressources 

(sans toutefois aborder lôaspect comp®titif) comme sôagissant dôune problématique, mais celle-ci ne fait 

finalement lôobjet dôaucune mesure dans le texte [23]. Ce dernier se rapportant presque exclusivement 

¨ lôempreinte écologique et les performances au cours de la vie opérationnelle des appareils et non à 

leur conception ou aux matériaux utilisés. On y retrouve notamment des obligations au niveau de la 

possibilité de réparer les objets, de la disponibilité des pièces nécessaires, de la difficulté dôeffectuer les 

changements et réparations ainsi quôaux outils nécessaires [23]. Quant à la régulation relative à la 

labélisation énergétique, elle est associée aux performances énergétiques en opération, et aucune 

référence nôest faite aux ressources [24]. Notons que les panneaux ou systèmes PV ne sont pour lôinstant 

pas repris dans la liste des équipements tenus de respecter la directive Ecodesign, ni la labélisation 

énergétique [23] [24] [25]. Cela devrait néanmoins changer et le solaire PV y sera soumis à la prochaine 

révision de la directive. En effet, les composants constitutifs des systèmes PV vont faire leur entrée dans 

le prochain plan de travail, actuellement en préparation, le « Ecodesign Working Plan 2020-2024 ». Les 

limitations structurelles évoquées ci-dessus y sont toujours présentes [26]. LôEcolabel, autre action prise 

¨ lô®chelle europ®enne, aujourdôhui non contraignante, se penche sur la « circularité » de divers produits 

et leur empreinte environnementale en analysant notamment les matières premières utilisées ou les 

moyens dôextraction. Les syst¯mes de production dô®nergie renouvelable ne sont cependant pas 

concernés [27]. Enfin, notons que des dispositions l®gislatives similaires existent dans dôautres march®s 

actuellement importants, tels que la Chine, les États-Unis ou le Japon [28]. 

Les manquements mentionnés ci-dessus apparaissent aussi lors de communications officielles. Par 

exemple, dans sa communication concernant lôacc®l®ration de lôinnovation dans le domaine des énergies 

« propres », la Commission européenne ne fait pas référence aux pressions qui sôexercent sur les 

ressources minérales et leur entrée en ligne de compte lors de la prise de décision [29]. Toutefois, des 

initiatives existent. Un groupe de travail a été mis en place, appelé le « Raw Materials Supply Group », 

faisant partie de la « Raw Materials Initiative » de la Commission européenne [30]. Bien quôint®ressante, 

cette initiative est globale, peu orientée vers le secteur des énergies renouvelables. Aussi, elle se focalise 

principalement sur lôapprovisionnement responsable ainsi que le recyclage. De plus, elle nôadopte pas 

une vision prospective [31] [32]. 

Par ailleurs, de nombreuses nouvelles technologies sont en cours de développement, avec comme 

objectif principal la hausse des efficacit®s de conversion et, plus g®n®ralement, de lôam®lioration des 

performances. Ces technologies sont explorées au niveau des cellules et modules PV mais aussi des 

éléments « secondaires » des systèmes tels que les onduleurs, les systèmes de montage et de suivi, les 

optimiseurs de performances ou encore les dispositifs de mesure et de gestion de lô®nergie. Pour 

développer ces technologies, de nouvelles ressources minérales sont parfois nécessaires, dôune part, et 

la demande pour dôautres ressources augmente, dôautre part [33] [34]. Malheureusement, que ce soit 
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dans lôindustrie ou dans le monde acad®mique, cette demande en ressources minérales, si seulement elle 

fait partie de lô®quation guidant les choix dôinvestissement, nôest souvent vue quô¨ travers le prisme de 

la logique techno-économique [7]. Les régulateurs semblent aussi y porter un intérêt secondaire, comme 

démontré dans les paragraphes précédents. Ce qui empêche de saisir toute lôimportance du problème et 

de poser des choix technologiques véritablement adéquats du point de vue de la durabilité. 

1.3 Question de recherche 

Ainsi, il parait nécessaire de mener les recherches présentées ci-dessous afin dôestimer la demande en 

ressources minérales des syst¯mes solaires PV, ¨ lô®chelle mondiale et en vue dôune transition 

énergétique réussie, en considérant les technologies existantes et celles de demain. Ce document peut 

aussi permettre de comparer la p®rennit® des technologies PV investigu®es et dô®valuer la justesse des 

choix posés par les industriels, les chercheurs et les décideurs politiques internationaux.  

La question de recherche investiguée dans ce mémoire de fin dô®tudes est donc la suivante : Dans le 

cadre dôun approvisionnement ®nerg®tique majoritairement renouvelable1, quelle pression la demande 

en ressources minérales nécessaires au déploiement de systèmes PV imposerait aux réserves et 

ressources ultimes correspondantes, et des situations de compétition pourraient-elles survenir ? 

1.4 Plan de lô®tude 

Pour répondre à cette interrogation, il va tout dôabord falloir identifier, à différents horizons temporels, 

la capacité solaire PV installée dans le monde. Ensuite, le p®rim¯tre de lôanalyse sera clairement défini, 

côest-à-dire ce qui est exactement entendu par système PV et lesquels de ses composants seront analysés. 

De plus, les variables technologiques ¨ prendre en compte, aujourdôhui et demain, seront répertoriées et 

leur impact sur lôanalyse identifié. Une revue de littérature sera également entreprise.  

Ensuite, lô®tat de lôart technologique sera défini, afin de quantifier la demande en ressources minérales 

due aux installations solaires PV. Dans ce cadre, la chaine de valeur du solaire PV, en ce compris les 

processus de fabrication, par élément constitutif choisi, sera en partie investiguée. Afin de pouvoir 

mesurer la demande future en ressources, lô®volution des parts de march® des diff®rentes technologies 

PV, ainsi que diverses variables techniques, seront définies aux horizons temporels choisis. Un autre 

®l®ment crucial de lôanalyse est dô®valuer le statut des réserves, ressources ultimes, production primaire, 

mais aussi secondaire, pour les ressources minérales identifiées, et leur évolution probable dans le temps. 

Il sera fait de même avec la demande pour ces ressources, hors usage pour le solaire PV.  

Ces ®tapes permettront de d®finir lôensemble des param¯tres du mod¯le à concevoir. Celui-ci permettra 

la mise en regard, aux ann®es choisies, de la demande et de lôoffre en ressources minérales nécessaires 

au développement du solaire PV. Enfin, les résultats seront analysés afin dôidentifier les éventuelles 

compétitions pour lôusage de certaines ressources, ainsi que le rôle du déploiement des systèmes PV.  

 
1 Pour rappel, dans le cadre des accords de Paris pour le climat, conclus en 2015, lôobjectif est dôarriver ¨ un système 

dôapprovisionnement énergétique mondial d®carbon® dôici 2100 et de maintenir le réchauffement moyen sous 2°C [37]. 
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2. Approche méthodologique 

2.1 P®rim¯tre de lôanalyse 

Comme le titre de ce mémoire de fin dô®tudes lôindique, parmi les différents types de technologies 

renouvelables existants, le solaire PV a été sélectionné comme sujet de recherche. Ce choix du solaire 

PV se justifie du fait quôil sôagit aujourdôhui dôune des technologies productrices dô®lectricit® 

renouvelables les plus attractives, ¨ plusieurs ®gards, comme ®voqu® dans lôintroduction. Ce qui 

lôam¯nera vraisemblablement à jouer un r¹le d®terminant dans la r®volution ®nerg®tique ¨ venir dôici la 

fin du siècle. Par ailleurs, il a été décidé de se focaliser sur une seule technologie car étudier lôensemble 

des technologies renouvelables amenées à se développer aurait représenté une charge de travail trop 

importante pour un projet comme celui-ci. En ce qui concerne le p®rim¯tre de lôanalyse, celui-ci se 

limi te, par simplification, aux ressources minérales finales « directes è, côest-à-dire utilisées pour 

fabriquer les composants constitutifs des systèmes PV. Sont donc explicitement exclues de lôanalyse 

lôensemble des étapes liées ̈  lôemballage et au transport de ces composants ou encore les ressources 

minérales mobilisées par les machines et outils nécessaires à la production de ces composants, leur 

transport, leur installation, leur entretien ou leur recyclage. La première étape est donc dô®tablir un 

inventaire des principaux éléments constitutifs dôun syst¯me solaire PV. Celui-ci est le suivant [35] [36]: 

¶ Les panneaux PV ; 

¶ La structure de montage et éventuellement de suivi ; 

¶ Le(s) onduleur(s) et éventuellement optimiseur(s) ; 

¶ Les composants électriques divers : les câbles et connecteurs, les boitiers de jonctions électrique 

et compteur(s), le(s) transformateur(s) ou le relais de découplage au réseau électrique. 

Il est important de noter que pour chacun de ces composants, différentes technologies cohabitent sur le 

marché, ce qui peut influencer la demande en ressource minérale, tant qualitativement que 

quantitativement. De plus, en fonction du type dôapplication, lôun ou lôautre de ces ®l®ments pourrait ne 

pas être requis. Ici, par simplification, seuls les composants principaux seront analysés et le concept de 

système PV sera réduit à une forme de base, à savoir des panneaux PV, des onduleurs, des structures de 

montage, les câbles et connecteurs ainsi que les boitiers électriques et les transformateurs, si applicable. 

Enfin, le terme « ressource minérale », plutôt générique, a été choisi au détriment de « métaux » par 

exemple, afin de couvrir un spectre plus large de matériaux nécessaires au développement du solaire 

PV. Citons notamment la demande en verre ou produits plastiques. Ici, « ressource minérale è sôentend 

comme toute matière première non renouvelable, extraite de la croûte terrestre par lôhomme. 

2.2 Horizon temporel 

Avant toute chose, il est nécessaire de poser un choix en ce qui concerne lôhorizon temporel de lô®tude. 

Ce choix doit pouvoir concilier réalisme et pertinence. En effet la vision prise doit être suffisamment 

éloignée dans le temps pour que le passage vers un système énergétique principalement renouvelable 
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puisse avoir eu lieu. Tant du point de vue économique que technologique. Le réalisme se réfère aussi au 

fait quôil soit n®cessaire de pouvoir estimer avec un degr® dôincertitude acceptable divers paramètres 

cruciaux de lôanalyse, au risque dôobtenir des r®sultats peu pertinents. Par exemple, le type de matériaux 

semiconducteur utilisé, les quantités requises, les efficacités de conversion ou encore la demande globale 

pour la ressource minérale en question. Ces deux contraintes constituent donc des limites intrinsèques, 

imposant de ne pas prendre des horizons temporels trop proches ou trop éloignés. 

Afin de tenir compte de ces deux contraintes, les années 2030 et 2050 ont été choisies comme années 

de référence. En effet, en plus de respecter les deux contraintes évoquées ci-dessus, ces années sont des 

dates butoirs cruciales dans lôoptique dôun respect de nos objectifs climatiques à long terme, notamment 

tels que d®finis dans lôaccord de Paris. Comme déjà mentionné, il sôagit de transformer profondément 

le mix énergétique mondial pour quôil soit d®carbon® dôici la fin du si¯cle [37]. De plus, ces dates 

repr®sentent des points dôinflexion potentiels si lôon consid¯re la trajectoire trac®e par les 

recommandations de lôIPCC afin de limiter lôaugmentation moyenne des temp®ratures ¨ 1,5ÁC et de ne 

pas dépasser notre crédit carbone [38] [39]. Ces recommandations sont sans équivoque et rappellent que 

même pour réaliser des objectifs à long terme, il faut agir dès maintenant. Il est important de noter que 

le degr® dôincertitude sera bien entendu plus élevé pour les résultats concernant lôann®e 2050 que ceux 

qui concernent lôann®e 2030. Cet aspect sera pris en compte lors de lôanalyse des r®sultats. 

Par ailleurs, la revue de littérature qui a été menée et qui est présentée ci-après, ainsi que les scénarios 

investigués, permettent de confirmer que ces horizons temporels sont les plus pertinents à prendre en 

compte. En effet, quôil sôagisse de sc®narios g®n®raux de march® ou de mod®lisation plus robuste, ce 

sont souvent ces dates butoirs qui sont utilisées. Outre lôIPCC, on peut mentionner de nombreux papiers 

de recherches et ®tudes, comme celles de lôIEA, lôIRENA ou Greenpeace, ainsi que les travaux menés 

par divers instituts et universités [40] [8] [41]. De plus, la plupart des objectifs définis au niveau national 

ou international, notamment au niveau de lôUE ou de lôUNFCC, utilisent ces horizons temporels types.  

2.3 Vision prospective du marché PV 

Lôune des ®tapes pr®liminaires de lô®tude est de sélectionner les scénarios de développement de marché 

qui seront utilisés comme référence. Parmi les éléments importants auxquels il faut prêter attention lors 

de lôanalyse et la s®lection des sc®narios, lôon peut citer la demande totale en énergie et sa répartition 

par vecteur. Ensuite, quelle est la pénétration de lô®nergie solaire PV dans le mix électrique global, et 

donc quelle serait la capacit® install®e, ¨ lôhorizon temporel choisi ? Il sôagit dôune donnée primordiale 

afin de pouvoir estimer la demande en ressources. Remarquons que le but de cette section nôest pas de 

faire une analyse détaillée de tous les scénarios et projections du système énergétique qui existent. Il 

sôagit de faire un inventaire des principaux dôentre eux et de sélectionner, en adoptant un regard critique, 

ceux pouvant servir de base à la construction des hypothèses qui vont être utilisées pour les simulations. 

De nombreux scénarios existent, produits par des organisations aux caractéristiques variées. Les acteurs 

historiques du march® de lô®nergie, par exemple, sont parmi les premiers à avoir développé ce type de 
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projection, afin dôorienter leur strat®gie dôinvestissement. Toutefois, les chiffres disponibles 

publiquement ne sont souvent que partiels. Total, par exemple, dans son « Total Energy Outlook 2040 », 

estime que la demande finale dô®lectricit® globale sera approximativement de 45.000 TWh/an, dont plus 

de la moitié sera fournie par des systèmes renouvelables, majoritairement du solaire et de lô®olien [42]. 

De son côté, British Petroleum est plus conservateur, avec seulement un cinquième de la demande 

énergétique finale assurée par les renouvelables dans le monde ¨ lôhorizon 2050. En se focalisant sur 

lô®lectricit®, les renouvelables atteignent presque 30%, dont un peu moins de la moitié assuré par le 

solaire [43]. Enfin, lôentreprise Shell est moins optimiste quant à la pénétration des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique global, qui nôatteindrait les 50% quô¨ partir de 2075, dans le 

scénario le plus ambitieux. En se focalisant sur lô®lectricit®, ce seuil est atteint bien plus t¹t. ê lôhorizon 

2050, il est estimé que lô®olien et le solaire couvrent plus des deux tiers de la demande électrique finale, 

le solaire étant dominant, atteignant même 5 TWc cumulés dès 2030 [44]. Dans ces scénarios, peu de 

chiffres pr®cis sont fournis au niveau des quantit®s dô®nergie produites ou des capacités installées. Il 

sôagit principalement de donn®es relatives, ce qui limite les possibilités de les exploiter directement. En 

outre, étant donné le passif et la stratégie des entreprises concernées, la pertinence de ces chiffres peut 

être considérée comme limitée dans le contexte de cette étude qui, rappelons-le, envisage un futur où la 

place des énergies renouvelables est centrale. Ces chiffres démontrent également que ces acteurs 

économiques majeurs maintiennent une vision à contre-courant des objectifs qui ont été définis et 

valid®s ¨ lô®chelle internationale. Preuve sôil en fallait que la révolution énergétique reste un véritable 

défi et sera difficile à mettre en îuvre, ce qui n®cessite de redoubler dôeffort. 

Afin de trouver des estimations plus en ligne avec cette ambition, il est préférable de se tourner vers les 

scénarios développés par dôautres organisations, intergouvernementales par exemple, ou des chercheurs. 

Lôon peut citer par exemple ceux de lôInternational Energy Agency (IEA), de lôInternational Renewable 

Energy Agency (IRENA) ou de Greenpeace, qui comptent parmi les plus connus. Toutefois, ces 

scénarios présentent également des faiblesses structurelles, en particulier ceux de lôIEA, qui sont 

critiqués par de nombreux experts. Leurs scénarios, mis à jour annuellement dans le cadre de leur 

publication phare « World Energy Outlook » sont pointés du doigt pour le manque de vision et le fait 

quôils sous-estiment constamment le rôle des énergies renouvelables [5] [45] [46]. Toutefois, 

lôorganisation internationale a r®cemment introduit un nouveau type de sc®nario dans ses analyses, 

appelé « Sustainable Development », dont les estimations sont plus ambitieuses et se rapprochent des 

chiffres publi®s par lôIRENA ou Greenpeace, par exemple. Ces dernières, en particulier Greenpeace, ont 

historiquement été plus optimistes quant à la pénétration des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique [41] [47]. LôIRENA, quant à elle, est la première institution gouvernementale internationale 

qui confirme quô¨ lôhorizon 2050, un mix électrique alimenté à environ 100% pas des énergies 

renouvelables est possible, même dans des pays ayant une demande dô®lectricit® importante ou une 

croissance ®conomique soutenue, comme la Chine, lôInde ou lôUnion europ®enne [48]. 
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Des organisations dôautre nature publient également les résultats de leurs modélisations et simulations 

du système énergétique global. Parmi ces spécialistes du secteur de lô®nergie, citons les cabinets 

dô®tudes Bloomberg New Energy Finance, une r®f®rence de par la renomm®e de lôentreprise-mère, ainsi 

que DNV GL, qui a un ancrage européen et b®n®ficie aussi dôune renomm®e internationale. Leurs 

résultats sont mis à disposition dans leurs publications annuelles, le New Energy Outlook pour BNEF 

et le Energy Transition Outlook pour DNV GL. Les visions quôils y définissent pour le système 

®nerg®tique global sont relativement similaires, bien que DNV GL soit un peu plus agressif lorsquôil 

sôagit de pr®dire le d®veloppement du solaire PV [49] [9]. Lôune comme lôautre prédit une capacité de 

production PV install®e sup®rieure ¨ lôIEA, lôIRENA ou Greenpeace. Le rapport de cette dernière date 

toutefois de 2015, époque à laquelle la compétitivit® de lô®nergie solaire PV était bien moindre. 

Adoptant une approche légèrement différente, des chercheurs se sont également essayés à évaluer le 

rôle du PV dans le système énergétique de demain. En se basant entre autres sur une étude empirique 

de la décroissance des co¾ts et de la croissance rapide du march®, qui peut °tre r®sum® au sein dôune 

courbe dôapprentissage, ils ont estimé que le solaire PV deviendrait naturellement ¨ lôavenir la premi¯re 

source g®n®ratrice dô®lectricit® dans le monde, et ce d®jà à moyen terme [50] [45]. Certains chercheurs 

ont pris une vision plus globale, simulant lôensemble du syst¯me ®nerg®tique mondial dans toutes ses 

dimensions. Ils arrivent à une conclusion similaire, côest-à-dire que le solaire PV, aux c¹t®s de lô®nergie 

éolienne, sera naturellement amené à jouer un rôle majeur. Selon une étude de 2018, un système 

énergétique global reposant principalement sur les énergies renouvelables est envisageable. Celui-ci 

impliquerait une capacité installée cumulée de pratiquement 45.000 GWc de PV ¨ lôhorizon 2050, ainsi 

que 5.000 GWc dô®olien [51]. Dôautres chercheurs ont ®t® encore plus loin en envisageant un syst¯me 

énergétique 100% renouvelable, en utilisant différents modèles informatiques [52] [53] [47] [54]. Ils 

arrivent ¨ la conclusion quôil sôagit dôune solution faisable ¨ lô®chelle mondiale, tant du point de vue 

économique, technique, de gestion du réseau et de la demande, et ce dès 2030 pour certains [55]. En 

2013 déjà, une équipe de chercheurs sôest pench®e sur la question et a estim® quôun approvisionnement 

®nerg®tique renouvelable ¨ hauteur de 95% ®tait possible ¨ lôhorizon 2050 [56]. En 2016, dôautres 

chercheurs sont arrivés à une conclusion assez similaire, estimant quôune ind®pendance totale des 

combustibles fossiles nôest envisageable quô¨ tr¯s long terme, celle-ci nôintervenant quôen 2075. Ils 

estim¯rent quôen 2050, une capacit® cumul®e dôenviron 60 TWc de solaire PV serait installée 

globalement, et que cette capacit® augmenterait l®g¯rement ¨ lôhorizon 2100 [57]. Aux États-Unis, des 

chercheurs de lôUniversit® de Stanford, travaillant depuis une dizaine dôann®es sur la question, 

envisagent une croissance fulgurante jusquô¨ 2040, impérative selon eux pour arriver à un mix 

énergétique 100% décarboné en 2050 [58] [59]. Aussi, ces dernières années des chercheurs de la 

Lappeeranta University of Technology en Finlande ainsi que lôEnergy Watch Group ont simulé et 

analysé en détail le système énergétique des différentes régions du monde et la faisabilit® dôune 

transition vers du 100% renouvelable, leurs r®sultats ayant ®t® publi®s dans une s®rie dô®tudes et de 

papiers [60] [5] [61] [62] [16] [63]. Dans le cas o½ lôensemble de la demande ®nerg®tique globale devait 



15 

 

MACÉ Philippe  ULB ï 2019-2020 

    

être couvert par des systèmes renouvelables, environ 13 TWc de solaire PV devrait °tre install® dôici ¨ 

2030, cette estimation montant à plus de 60 TWc à lôhorizon 2050. En effet, de par ses caractéristiques, 

le solaire PV apparait dans leurs simulations comme la solution la plus à même de couvrir les besoins 

énergétiques globaux, les couvrant environ à 70% en 2050 [61]. Ce pourcentage est rendu possible par 

une flexibilisation de la demande, une électrification massive, une interconnexion croissante des réseaux 

électriques et le recours au stockage via des batteries mais aussi de lôhydrog¯ne, produit à partir 

dô®lectricit® renouvelable, pour le stockage saisonnier ou à usage du secteur industriel.  

Une comparaison des estimations proposées dans les scénarios de ces organisations, au c¹t® dôautres, 

est visible à la Table 2.1 qui suit. Notons que tous les scénarios évoqués ci-dessus nôy sont pas repris 

car les informations disponibles publiquement sont parfois incomplètes. Par exemple, des quantités 

dô®nergie produite ou demand®e sont fournies, sans vision sur les hypoth¯ses dôefficacité de conversion 

ou dôirradiation, ce qui emp°che de transformer ces données en capacité installée. 

Table 2.1: Comparaison de différents scénarios de développement du marché mondial du solaire PV 

Nom du scénario 
Année de 

publication 
Source 

Capacité PV cumulée totale (en GWc) 

2030 2050 

IEA 2DS Scenario 2015 [64] 848 2.755 

Greenpeace advanced [r]evolution 2015 [41]  3.725 9.295 

IEA New Policy Scenario 2016 [40] 949 2.080* 

IEA 450ppm Scenario 2016 [40] 1.278 3.477* 

LUT 100% RE Power Sector 2017 [62] 6.980 21.959 

Stanford 100% WWS Energy 2017 [58] N/A 29.500 

IEA New Policy Scenario 2018 [40] 1.589 4.060* 

IEA Sustainable Development  2018 [40] 2.346 7.663* 

Pursiheimo, E. et al. 2018 [51] 19.500 48.500 

Teske, S. et al. 2019 [54] 5.100 12.700 

IRENA 2019 REmap case 2019 [8] 2.480 8.519 

BNEF NEO 2019 [9] 2.440 10.427* 

DNV GL ETO 2019 [49] 3.270 11.560 

LUT 100% RE Energy Sector 2019 [61] 10.209 63.380 

Stanford 100% WWS Energy  2019 [59] 7.381** 21.588 
*Extrapolation par lôauteur sur base des données intermédiaires, en faisant lôhypoth¯se que le taux de croissance annuel moyen sur la période 

2040-2050 est similaire à celui estimé pour la période 2030-2040. ** Estimation par lôauteur. 

Ces exercices prospectifs ont leurs limites et détracteurs. Ces derniers pointent du doigt notamment le 

fait que leurs auteurs ne tiennent pas suffisamment compte des difficultés politiques ou sociologiques 

qui vont de pair avec la révolution énergétique. Ces aspects ne seraient que trop peu abordés dans ces 

études de faisabilité purement techno-économique [65]. Il est vrai quôun virage vers un syst¯me 

énergétique 100% renouvelable requiert de repenser totalement notre rapport ¨ lô®nergie ainsi quôune 

transformation en profondeur du paradigme offre-demande énergétique. Un autre aspect mis en avant 

comme possible faiblesse par les détracteurs est le fait que le solaire PV d®pende dôhypoth®tique 

amélioration de ses performances et baisse de ses coûts, pour quôil puisse effectivement jouer le rôle 

que de nombreux experts lui assignent [66] [52]. Ce qui nécessite aussi des investissements en recherche 

et développement et, potentiellement, des décisions politiques. Malgré tout, les auteurs des études 

évoquées ci-dessus sont bien conscients de ces limites et des incertitudes qui existent, quôil sôagisse 

dôincertitudes au niveau des performances des technologies d®ploy®es, de leurs co¾ts, de la demande 
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énergétique totale ou par secteur, ou encore du niveau dôinterconnexion des diff®rentes r®gions ®tudi®es. 

Sans parler des incertitudes liées à leur dépendance aux conditions météorologiques. Ces facteurs 

peuvent expliquer les disparités qui existent entre les différents scénarios. Toutefois, les chercheurs 

estiment que les contraintes techno-économiques sont réduites et les hypothèses suffisamment 

documentées. Ils rappellent aussi dès que possible aux décideurs et à la communauté scientifique que 

des décisions fortes sont impératives [55]. Côest dôailleurs dans une optique de confrontation constante 

à la réalité que les estimations sont régulièrement actualisées, au fil des mises à jour des modèles et des 

hypothèses de calcul. Pour certains organismes, comme lôIEA, cette r®®valuation se fait souvent ¨ la 

hausse. Des organisations comme IRENA ou BNEF en sont dôautres exemples. Lôon peut ®galement 

citer les chercheurs de LUT, dont les estimations ont été environ multipliées par 3 entre 2017 et 2019, 

et ce principalement car les r®sultats de 2019 tiennent compte du fait que lôensemble de la demande 

énergétique finale est couverte par des systèmes renouvelables, pas seulement la demande finale en 

électricité [62] [61]. Ainsi, des hypoth¯ses relatives ¨ lô®lectrification de nombreux secteurs ont ®t® 

faites, poussant les chiffres de capacité installée à la hausse. Au contraire, les chercheurs de lôUniversit® 

de Stanford ont revu les résultats de leurs simulations à la baisse entre 2017 et 2019 [58] [59]. 

Le choix final des scénarios de référence, définis à partir de la littérature, est présenté ci-après à la Table 

2.2 ainsi quô¨ la Figure 2, où leur progression dans le temps est comparée. 

Table 2.2 Scénarios de référence définis sur base de l'analyse des publications présentées ci-avant 

Nom du scénario Organisation Source 
Capacité PV cumulée totale (en GWc) 

2030 2050 

Transition minimale DNV GL [49] 3.270 11.560 

Transition ambitieuse Stanford [59] 7.381 21.588 

Transition totale LUT [61] 10.209 63.380 

Les scénarios de projections de marché choisis peuvent sembler hors normes, de prime abord. Mais le 

marché du solaire PV est déjà fort de 627 GWc de capacité cumulée installée dans le monde, fin 2019 

[2]. Ainsi, pour arriver à 3,3 TWc au cours de lôann®e 2030, comme envisagé dans le scénario 

« Transition minimale », il faudrait installer 2,7 TWc en une dizaine dôann®es. Au regard du 

développement du marché actuel, cela semble r®alisable. Lôindustrie, en tout cas, est pr°te ¨ absorber 
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une telle demande, la capacité de production annuelle totale de modules PV étant déjà supérieure à 250 

GWc [67]. Les deux autres scénarios, surtout le « Transition totale » présentant des capacités très 

importantes, apparaissent comme difficilement réalisables sans une prise de conscience profonde et un 

soutien total de la population et des décideurs politiques [39]. Une comparaison des développements 

annuels développés à partir des chiffres cumulés de ces scénarios est disponible en Annexe 1, tenant 

compte du renouvellement des systèmes arrivés en fin de vie et remplacés. 

Une telle ambition semble toutefois indispensable car, de lôaveu m°me de certains auteurs, notamment 

ceux de lô®tude de DNV GL, lôobjectif de rester sous la barre des 2ÁC dôaugmentation de la temp®rature 

moyenne dôici la fin du si¯cle nôest pas atteignable, m°me en prenant comme référence leur scénario 

(« Transition minimale »), qui compte parmi les plus ambitieux. Selon ces experts, le crédit carbone à 

ne pas d®passer pour rester sous la barre des 2ÁC, tel que d®fini par lôIPCC, sera vraisemblablement 

épuisé en 2028 [49]. Pour arriver à limiter le réchauffement moyen sous 2°C, voire 1,5°C, il est donc 

imp®ratif dôaller encore plus loin et de sôorienter vers un syst¯me énergétique 100% renouvelable. 

Dôailleurs, les « Intended Nationally Determined Contributions » définies par les pays signataires de 

lôaccord de Paris pour le climat, dans le cadre de leur stratégie post 2020, une fois assemblés, sont 

insuffisantes et mèneraient toujours ¨ une augmentation dôenviron 3ÁC de la température moyenne à 

lôhorizon 2100 [68] [69]. Un changement radical sôimpose donc. Une philosophie qui apparait au travers 

des recommandations de lôIPCC pour réussir un maintien à 1,5°C maximum. Parmi celles-ci, lôon peut 

citer lô®lectrification de lôensemble des secteurs, une d®carbonisation rapide et profonde de 

lôapprovisionnement ®nerg®tique ainsi quôune r®duction de la demande ®nerg®tique [39]. Côest pourquoi 

des scénarios développés dans ce but-même, tels que ceux de Stanford ou de LUT, ont été choisis. De 

plus, ils sont extrêmement détaillés, adoptent une vision globale, simulent le système énergétique dans 

son ensemble, sont le fruit de nombreuses années de recherches et b®n®ficient dôun suivi constant. 

2.4 Revue de la littérature  

De nombreux travaux, plus ou moins récents, ont déjà été menés sur la question de lôutilisation des 

ressources par le secteur solaire photovoltaïque, en prenant des approches différentes. Dès 2005 par 

exemple, avant que le march® du solaire PV ne connaisse le d®veloppement qui est le sien aujourdôhui, 

le NREL sôest pench® sur la question [70]. En partant de lôhypoth¯se que 75 TWc de capacité solaire 

PV cumulée seraient installés en 2065, ils ont mis en regard la demande en matériaux générée par cette 

capacité installée et la production mondiale pour ces mat®riaux. Pour le verre, lôaluminium, le cuivre, 

lôargent ou encore le plastique, ils arrivèrent à la conclusion que les besoins étaient bien supérieurs à 

lôoffre disponible. Sans m°me tenir compte des usages concurrents pour ces matériaux. La conclusion 

fut la même pour divers métaux, comme lôindium, le tellure voire m°me le silicium purifié, en fonction 

des hypothèses appliquées. En 2010 ensuite, lôUSGS publiait un rapport ®tudiant la situation des sous-

produits dôautres minerais utilisés comme matériaux actifs pour fabriquer les cellules PV. Plus 

précisément ils étudièrent le cas du cadmium, gallium, germanium, indium, sélénium et du tellure. Les 
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conclusions furent assez similaires ¨ lô®tude du NREL, pointant que lôindium, le sélénium et le tellure 

pourraient faire lôobjet de probl¯mes dôapprovisionnement si la production ne croissait pas au moins au 

même rythme que la demande. Toutefois, les auteurs nuancèrent également ces résultats en mentionnant 

que des matériaux alternatifs pour les usages photovoltaïques ou concurrents pourraient limiter la 

pression sur ces semi-conducteurs, et que des réserves supplémentaires pourraient tout à fait être 

découvertes [71]. Ces semi-conducteurs, indispensables à la production des panneaux PV en couche 

mince, de par les contraintes sur leur disponibilit® et les possibles goulots dô®tranglement r®sultant de 

leur caractéristique de sous-produit, ont fait lôobjet de nombreuses ®tudes depuis lors [72] [73] [74]. 

Leurs conclusions sont globalement similaires ¨ lô®tude de 2010 de lôUSGS, mettant en exergue le risque 

non-négligeable de variation de lôoffre, voire de pénurie, et de pression sur les prix. Sans oublier de 

relever les nombreuses incertitudes qui existent et la nécessité de suivre de très près lô®volution des 

technologies ainsi que du marché des matières premières et du solaire PV pour pouvoir émettre un avis 

éclairé. Toujours en 2010, le d®partement de lô®nergie des £tats-Unis publia une étude en partie basée 

sur les conclusions des travaux de lôUSGS, ®tudiant le r¹le des m®taux dans le cadre dôune ®conomie 

d®carbon®e. Leurs conclusions principales furent, dôune part, quôil était difficile de tirer des conclusions 

étant donné le manque de données et les niveaux dôincertitudes importants, et dôautre part que plusieurs 

types de systèmes énergétiques, en ce compris les cellules solaires PV mais aussi les éoliennes ou les 

véhicules électriques, sont consommateurs de matériaux pour lesquels des risques de perturbations de 

la chaine dôapprovisionnement ¨ court terme existent [75]. 

Dôautres équipes ont analysé les besoins en métaux de diverses technologies productrices dô®lectricit®, 

considérant à la fois les sources dôénergies renouvelables et conventionnelles. Les chercheurs les ont 

comparées et ont calculé quels seraient les besoins totaux ¨ lôhorizon 2050, selon divers scénarios. Ils 

en arrivent à la conclusion que pour remplir les objectifs de baisse dô®mission de CO2 préconisés par 

lôIPCC, il faudrait significativement augmenter la production de divers m®taux, tels que le nickel, 

lôargent, lôuranium (dans lôhypoth¯se o½ lô®nergie nucl®aire ferait partie du mix électrique) ainsi que le 

cuivre et lôaluminium [76] [22] [77] [78]. Une croissance qui aurait elle-même des répercussions 

négatives, et potentiellement énormes, sur les émissions de gaz à effet de serre [79]. Dôautres se sont 

concentrés sur les énergies « bas carbone » uniquement, arrivant à la conclusion que plusieurs métaux 

n®cessaires ¨ lôaccomplissement des objectifs de déploiement des énergies renouvelables en Europe 

pr®sentaient le risque de cr®er des goulots dô®tranglement dans les d®cennies ¨ venir [80].  

Au niveau des institutions gouvernementales aussi, nationales ou internationales, plusieurs études 

pluridisciplinaires ont été publiées sur lôidentification du niveau de « criticité » de diverses ressources 

minérales nécessaires ̈  la d®carbonisation de lô®conomie. Outre lô®tude du DoE de 2010 mentionn®e ci-

avant, citons lôinitiative lanc®e dès 2009 par les Nations Unies (UNEP), évaluant les métaux critiques 

pour les technologies renouvelables futures et leur potentiel pour le recyclage [81]. En 2016, un nouveau 

rapport de lôUNEP fut publié, abordant partiellement la question des ressources, dans le cadre plus 
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global de lô®tude des risques et b®n®fices li®s au d®veloppement des technologies renouvelables [82]. 

Toutefois cette ®tude mettait plut¹t lôaccent sur lôopportunité que les technologies renouvelables 

représentent afin de faire baisser les émissions nettes de CO2. Au niveau européen, en 2011, le Joint 

Research Center (JRC) de la Commission européenne a publié un rapport analysant le niveau de 

« criticité » de divers métaux nécessaires au développement des systèmes énergétiques définis dans le 

« Strategic Energy Technology Plan » [83] [84]. Il en résulta une liste de métaux dont le risque 

dôapprovisionnement pour lôUE fut classé selon une échelle à trois niveaux, sur base de critères 

politiques (concentration de lôoffre et instabilit® politique) et de marché (offre et demande). À nouveau, 

des métaux tels que lôindium, le gallium ou encore le tellure furent pointés comme à haut risque, au 

contraire du cadmium, du nickel ou de lôargent, ®valu®s comme pr®sentant un risque faible. Dôautres 

rapports sur le sujet furent publiés par la suite, et cette liste a été mise à jour en 2014 et en 2017, sans 

toutefois que les conclusions ne changent profondément [83] [85] [86] . On notera toutefois 

lôallongement de la liste des m®taux identifiés comme « critiques ». En 2017 et 2018, deux autres 

rapports ont été publiés, toujours commandités par le JRC, analysant lôintégration des matériaux 

critiques dans lô®conomie circulaire et d®finissant les possibles décisions politiques et régulatoires à 

prendre par secteur pour atteindre les objectifs climatiques d®finis au niveau de lôUE [87] [88]. Plus 

récemment, un nouveau rapport a été publié par le JRC, se focalisant sur la demande en matières 

premières des technologies PV et éoliennes, dans le cadre dôun syst¯me ®nerg®tique d®carbon® [89]. Ce 

rapport contient des informations intéressantes, toutefois les résultats ne sont que des mesures absolues 

sans mise en regard avec les autres usages de ces mêmes matières premi¯res. Dôautres critiques peuvent 

être formulées, entre autres le fait que les sc®narios de march® utilis®s sont ceux de lôIEA, dont les 

faiblesses ont été évoqu®es, ou encore le fait quôaucune technologie ®mergente nôest investigu®e. De 

plus, de nombreuses sources utilisées, après analyse, peuvent être considérées comme obsolètes. 

ê lô®chelle nationale, des initiatives ont également été lancées, avec des niveaux de détails variés, 

comme aux États-Unis, à nouveau, mais aussi aux Pays-Bas ou en Allemagne [90] [91] [92] [93]. Notons 

que la question de la menace possible que les métaux pourraient faire peser sur les énergies 

renouvelables été investiguée dans un mémoire, ¨ lôIGEAT, il y a quelques années [94]. Les conclusions 

de ce travail sont similaires aux études mentionnées ci-dessus, sur lesquelles il est majoritairement basé. 

Ensuite, des papiers de recherche et rapports se focalisant sur un métal en particulier, nécessaire à la 

fabrication des composants des systèmes solaires PV, furent également publiés, avec des visions plus 

ou moins prospectives. Lôon peut évoquer le cuivre, par exemple, ou lôindium [95] [96]. Plus 

récemment, une étude sur la consommation dôargent par le secteur, dans le cas dôun d®ploiement ¨ 

grande échelle, mettait lôaccent sur la n®cessit® de continuer ¨ investir dans la recherche pour faire 

diminuer la demande en argent par Wc de PV fabriqué, au risque de voir des pénuries apparaitre [97]. 

Dans dôautres ®tudes, le cas des ressources minérales nécessaires au développement du photovoltaïque 

a été spécifiquement investigué avec une vision ¨ lôhorizon 2030 ou 2050 [98] [99] [100]. Les 
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conclusions de ces études sont assez variées, car dépendant beaucoup des hypothèses faites au niveau 

du développement du marché PV, de la part de marché des différents types de cellules solaires PV ou 

encore des hypothèses sur les améliorations technologiques et lô®volution de lôintensit® mat®rielle. 

Certaines pointent lôargent mais aussi le silicium purifié comme contraintes possibles, alors que dôautres 

pr®disent quôaucun risque de sous production nôapparaitra. Un consensus semble exister cependant en 

ce qui concerne les métaux servant à la fabrication des cellules PV en couche mince, qui sont 

unanimement point®s du doigts comme pr®sentant un risque certain de goulot dô®tranglement au niveau 

de la chaine de valeur, dans le cas dôune croissance continue du marché. Toujours à un horizon à long 

terme, des chercheurs ont investigué le cas des métaux requis pour le développement du solaire PV, en 

se focalisant sur ceux qui sont des sous-produits de la production dôautres m®taux [74] [101]. Ils ont par 

exemple ®tudi® lôimpact des prix sur le recyclage, ou les problèmes pouvant se poser si la production 

augmente trop vite par rapport à la demande, démontrant ainsi lôutilit® dôune ®tude scrupuleuse du 

marché et des besoins futurs. Les chercheurs de Yale ont aussi mis en évidence les risques indirects réels 

pour les m®taux principaux, dont lôoffre pourrait exploser et les prix sôeffondrer si la demande pour les 

sous-produits qui y sont attachés devait être rencontrée [102]. 

Dans lôensemble, ces travaux constituent tous des sources intéressantes dôinformation, notamment pour 

leur approche méthodologique, les données ou hypothèses sur la production et la demande de divers 

matériaux, le recyclage ou encore les conclusions et pistes de réflexion suggérées. Cependant, plusieurs 

faiblesses peuvent être pointées, auxquelles le pr®sent travail ambitionne de rem®dier. Tout dôabord, de 

nombreux travaux se contentent dôinvestiguer le cas dôune ressource unique, ou dôune poign®e dôentre 

elles. De plus, peu dôentre eux adoptent une vision prospective au niveau du développement du marché 

du solaire PV, avec en ligne de mire un système énergétique global décarboné permettant dôatteindre 

nos objectifs climatiques. Aussi, bien que la « criticité » soit ®voqu®e dans plusieurs publications, il nôy 

pas toujours dô®valuation des aspects compétitifs pour les diverses ressources minérales analysées. 

Enfin, étant donn® lô®volution extr°mement rapide du secteur, tant au niveau technologique quôau niveau 

des capacité installées, les données et hypothèses utilisées peuvent rapidement devenir obsolètes, ce qui 

soutient aussi la logique de mener de nouvelles investigations. Ce problème a par exemple été constaté 

pour des publications très récentes mais utilisant des sources obsolètes [54] [89] [103]. Ces éléments 

démontrent donc lôint®r°t du pr®sent travail. Celui-ci couvre en effet un spectre assez large de ressources 

minérales, et les usages concurrents sont également considérés, en plus de la consommation due 

exclusivement au secteur PV. Ensuite, une avanc®e importante est quôun spectre technologique 

exhaustif, détaillé et à jour est pris en compte via une modélisation approfondie. Sont notamment inclues 

les technologies PV émergentes, les prévisions des performances futures ainsi que les parts de marché 

des différentes (sous-)technologies. Remarquons toutefois que cette approche nécessite de faire de 

nombreuses hypoth¯ses, ce qui accro´t lôincertitude mais donne ¨ la fois une vision assez complète de 

lô®tendue des possibles, ¨ lôavenir. Une autre faiblesse pouvant °tre point®e est que lôanalyse d®taill®e 

est uniquement appliquée au PV, les autres secteurs étant traités de façon agrégée. 
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Insistons enfin sur le fait que cette revue de littérature a permis de mettre en évidence le fait que lôon ne 

puisse se contenter dôune seule source lors de la lecture ou la préparation de tels exercices prospectifs. 

En effet, lô®valuation de la « criticité » dôune ressource, ou des différents types de risque y étant associés, 

peut mener à des résultats très différents en fonction des critères choisis et du poids qui leur est attribué, 

comme démontré dans divers papiers de recherche [104] [105] [106].  

3. Identification des ressources minérales  

3.1 Technologies PV investiguées 

Suite à la présentation des composants constitutifs des systèmes PV à la section 2.1, il convient de 

développer plus en détails les différents types de systèmes et technologies qui seront investigués. Le 

premier ®l®ment ¨ mettre en ®vidence est quôen fonction de lôapplication, côest-à-dire principalement en 

toiture ou au sol, la configuration du système PV ainsi que le type de technologie utilisée par composant 

peuvent varier. Il est donc primordial dôeffectuer au préalable une segmentation du marché. Pour 

effectuer celle-ci, le découpage du marché utilisé à la fois dans les scénarios de Stanford et de la 

Lappeenranta University of Technology est repris, à savoir [59] [61]: 

¶ Installation en toiture : 

o Segment résidentiel ; 

o Segment commercial et industriel ; 

¶ Installation au sol (parfois appelé « ferme solaire »). 

Dôautres applications plus sp®cifiques existent, comme le solaire PV intégré aux bâtiments et aux 

éléments de construction ou le solaire PV flottant, par exemple. Bien quôelles soient amen®es à prendre 

de lôampleur dans les d®cennies ¨ venir, ces applications ne sont pas reprises ici car, dôune part, elles 

constituent des sous-niches de marché encore largement minoritaires et, dôautre part, car les éléments 

qui les composent ne diffèrent que marginalement de ceux qui sont utilisés pour les applications dites 

« classiques » listées ci-dessus. Ensuite, il est crucial de définir les types de cellules photovoltaïques qui 

seront étudiés. En effet, comme constaté grâce à la revue de littérature, le type de ressource minérale 

n®cessaire varie ®norm®ment dôun semi-conducteur ¨ lôautre. Aujourdôhui, deux familles majeures de 

cellules co-existent sur le marché PV, avec chacune ses segments [107] : 

¶ Le silicium cristallin, fabriqué à partir de plaquettes de silicium purifié, avec plus précisément : 

o Le silicium polycristallin (aussi appelé multicristallin) ; 

o Le silicium monocristallin ; 

¶ Les couches minces, déposée directement sur un substrat, tel que du verre, avec : 

o Le tellure de cadmium ; 

o Le cuivre indium gallium sélénium. 

Notons que des sous-segments existent au niveau du silicium cristallin, avec de nombreux types de 

cellules disponibles sur le marché [108]. Une présentation schématique de ces sous-segments est 
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disponible en Annexe 2. Ceux-ci seront étudiés en détails car, bien que les processus de traitement de 

surface appliqués aux cellules qui différencient ses technologies consomment peu de ressources 

minérales, ils peuvent significativement impacter les performances. Les technologies ci-dessus sont 

communément appelées de première (c-Si) et deuxième génération (CIGS et CdTe). Elles ont toutes un 

niveau de maturité important, sont disponibles sur le marché depuis plusieurs années et sont produites à 

lô®chelle industrielle. Mais des technologies émergentes, dites de troisième génération, sont aujourdôhui 

le centre dôattention de nombreux chercheurs et devraient sortir peu à peu des laboratoires pour faire 

leurs preuves sur le marché, dans les prochaines décennies. Lôint®r°t de ces technologies émergentes 

réside dans leur capacité à surmonter les divers obstacles auxquels sont confrontés les technologies PV 

de première et deuxième génération : efficacité commençant à atteindre un plateau, coûts de fabrication 

ne pouvant plus être compressés, empreinte environnementale trop importante ou encore utilisation de 

mat®riaux rares voire toxiques. Une vision dôensemble est disponible en annexe à la Figure 20. Parmi 

ces technologies émergentes, toutes en couche mince, retenons principalement : 

¶ Les cellules organiques (OPV) ; 

¶ Les cellules pérovskites, en jonction simple ou en tandem (principalement avec du c-Si) ; 

¶ Les cellules CZTS (cuivre zinc étain sélénium), aussi appelées kësterites ; 

¶ Les cellules à pigment photosensible. 

Ces quatre technologies ont aujourdôhui un niveau de développement technologique relativement 

avancé et présentent un potentiel pour un déploiement commercial à moyen ou long terme [109]. 

Dôautres technologies PV ®mergentes existent, mais sont ¨ des niveaux dôavancement moins importants 

et les perspectives de lancement sur le march® sont plus lointaines, ce qui rendrait lôanalyse impossible 

[110]. Parmi ces quatre technologies émergentes, les cellules pérovskites ont connu le développement 

le plus fulgurant et apparaissent comme celles avec le plus grand potentiel disruptif, de par leur efficacité 

déjà comparable voire supérieure aux technologies concurrentes, en laboratoire en tout cas2. Des projets 

de développement de lignes de production dô®chelle industrielle sont déjà en cours3. Dans la section 

suivante, les technologies p®rovskites seront donc investigu®es, en jonction simple ainsi quôen tandem 

avec des cellules c-Si. Les autres technologies émergentes ne le seront pas car les données fiables 

manquent et leur introduction sur le marché apparait plus hypothétique. 

Au niveau des modules également, différentes configurations sont possibles. On pense tout dôabord au 

nombre de cellules par module. Dans le cas du c-Si, les tailles sont standardisées et les modules sont 

aujourdôhui typiquement constitu®s de 60 ou 72 cellules. Des différences peuvent aussi apparaitre au 

niveau de la configuration du module, ce qui peut avoir un impact sur le type et la quantité de matériaux 

utilisés [111]. Pointons par exemple le fait que les modules peuvent ou non posséder un cadre en 

aluminium, ou que la face arrière du module peut-être un composé plastique ou une plaque de verre. 

 
2 Cf. lôinventaire ®tabli par le NREL des cellules certifi®es les plus performantes : www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html 
3 Cf. lôannonce dôOxford PV : www.oxfordpv.com/news/oxford-pv-continues-prepare-volume-manufacturing 
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Ces différences seront prises en compte dans lôanalyse, vu leur impact potentiel sur la demande en 

ressources minérales. Au niveau des technologies en couche mince, les dimensions sont moins 

standardisées, chaque fabricant optant pour les dimensions de son choix, en fonction de contraintes 

propres au marché visé et à ses capacités techniques. Mis à part cet aspect, les différences de conception 

au niveau des modules en couche mince sont toutefois moindres, avec des modules presque 

exclusivement en verre-verre, avec cadre en aluminium. 

Concernant les éléments « secondaires » des systèmes solaires PV, les onduleurs peuvent aussi faire 

lôobjet dôune segmentation, avec : (i) les micro-onduleurs, (ii) les onduleurs dits « string » et (iii) les 

onduleurs centraux. Cette segmentation ne sera toutefois pas prise en compte par la suite, et des 

moyennes bas®es sur la capacit® des onduleurs, ind®pendantes du type dôonduleur consid®r®, seront 

établies. Les systèmes de montage, quant à eux, peuvent être divisés en deux grandes catégories : en 

montage fixe et en montage avec suiveur. Néanmoins, par simplification, cette différentiation ne sera 

pas prise en compte. Dôabord car les informations manquent quant aux compositions des dispositifs de 

suivi, ensuite car leur impact est inexistant sur la capacité nominale installée par système PV, qui est 

pour rappel lôindicateur de d®veloppement de marché choisi, en Wc. Enfin, concernant le reste des 

composants des systèmes solaires PV, comme le câblage et les connecteurs, une vision générique et 

uniforme sera adoptée pour les divers types dôapplication, sans segmentation technologique. De plus, 

lôhypoth¯se est faite quôaucune innovation technologique majeure ne fera son apparition sur le marché 

et que la demande en ressources minérales pour ces composants sera constante dans le temps.  

Les hypothèses quant aux parts de marché de ces différentes technologies ou à leur évolution seront 

présentées dans la section dédiée à la modélisation. 

3.2 Analyse par composant 

Afin dô®tablir lôinventaire des ressources minérales nécessaires au déploiement des systèmes PV, la 

premi¯re ®tape est dôidentifier les mat®riaux et consommables requis pour produire leurs quatre 

principaux composants. Pour ce faire, plusieurs stratégies ont été adoptées. Ainsi, dans le cas des 

modules, pour chacune des technologies PV énumérées, des recherches ont été menées afin dôidentifier 

lô®tat de lôart des processus de fabrication, ¨ lô®chelle industrielle. Il a donc fallu étudier le déroulement 

et lôefficacit® de ces étapes et processus de production, ainsi que les produits consommés et leurs 

quantités. Grâce aux données récoltées, un modèle paramétrique a été créé, permettant dôévaluer 

lôinfluence des facteurs les plus pertinents. Pour les technologies émergentes, les données collectées 

reposent sur les travaux prospectifs de divers chercheurs et industriels car aucune ligne de production à 

grande ®chelle nôest op®rationnelle. Dans le cas des onduleurs, structures de montages ainsi que des 

câbles et connecteurs, une procédure simplifiée a été appliquée. Par manque dôinformation, les 

proc®dures de fabrication nôont pu °tre reconstitu®es, la composition des produits finis a donc été 

étudiée.  
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À partir des données récoltées via ces deux approches, les ressources minérales ont pu être déduites. 

Dans ce cadre, il a ®t® fait appel aux principes de la stîchiom®trie, par exemple pour certains matériaux 

semi-conducteurs ou les composés plus complexes utilisés. Pour les alliages ou encore les produits 

transformés comme le verre et le béton, dont les constituants sont multiples, des recherches 

complémentaires ont été menées sur leur composition et leur fabrication. Cela a permis de remonter les 

étapes du cycle de vie des composants identifiées pour obtenir leur équivalent en ressource minérale. 

Une fois lôensemble des ressources minérales identifiées par composant, elles sont additionnées pour 

obtenir une vision ¨ lô®chelle du syst¯me PV. Pour faciliter la compréhension et lôutilisation des 

résultats, ceux-ci sont normalisés et le kg par MWc installé est utilisé comme unité. Les chiffres ainsi 

exprimés représentent la demande en ressource minérale.  

La logique suivie et ses différentes étapes sont 

résumées de manière schématique sur le 

diagramme ci-contre. Notons que les 

processus de raffinement, de transformation et 

de fabrication sont complexes et multiples, 

mais le détail des éventuelles phases 

intermédiaires nôest pas représenté, ce pour 

®viter dôalourdir le sch®ma. Pour rappel, 

comme exprimé par les cadres en pointillé 

rouge sur le diagramme, seules les ressources 

« directes » nécessaires à la fabrication des 

quatre composants principaux des systèmes 

PV sont considérées. Les étapes de transport 

ont entre autres été volontairement exclues de 

lôanalyse. De plus, lôensemble des machines et 

outils associés aux étapes qui seront étudiées, 

par exemple nécessaires à la fabrication des 

composants ou au recyclage, sont aussi 

exclues de lôanalyse. 

Enfin, pour chaque technologie, une vision sur lô®volution probable de lô®tat de lôart aux horizons 2030 

et 2050 est également fournie, afin de nourrir en hypothèses le modèle prospectif de la section 5.  

  

Figure 3 Vu simplifiée des étapes du cycle de vie d'une ressource 

minérale utilisée dans un système PV (élaboration par l'auteur) 



25 

 

MACÉ Philippe  ULB ï 2019-2020 

    

3.2.1 Cellules et modules 

Silicium cristallin 

Le point de départ de la fabrication des cellules PV à base de silicium cristallin est la réduction du quartz 

à haute teneur en SiO2 (côest-à-dire Ó 98%) ¨ partir dôune source de carbone, g®n®ralement du charbon, 

dans un four à arc électrique utilisant des électrodes à base, notamment, de graphite. Lôefficacit® de ce 

processus est dôenviron 80%, ce qui permet dôobtenir 1 kg de silicium ̈  partir dôenviron 2,7 kg de quartz 

[112] [113]. Ce silicium a un niveau de puret® dôenviron 99,0% (silicium 2N) et est appelé silicium 

métallurgique car il est principalement utilis® par lôindustrie lourde dans le processus de fabrication de 

lôacier. Afin de satisfaire aux exigences des industries électronique et photovoltaïque, ce silicium doit 

être davantage purifié. Cette purification peut être effectuée via divers procédés, principalement le 

processus dit « Siemens », utilisé par une grande majorit® de lôindustrie [114]. Ce processus de 

purification, constitué lui-même de plusieurs étapes intermédiaires, a également une grande efficacité, 

permettant dôobtenir 1 kg de silicium de pureté solaire à partir de 1,04 kg de silicium métallurgique 

[112] [113] [115] [116]. Dôautres proc®d®s moins énergivores existent, comme la purification dans des 

réacteurs à lits fluidisés, ce qui peut permettre de réduire les coûts et surtout lôempreinte 

environnementale de la production [7]. Cependant, le déploiement de ce processus dans lôindustrie est 

très faible, ce qui peut sôexpliquer par les difficult®s techniques associ®es et les gains ®conomiques 

parfois limités. Cette purification permet dôatteindre 

des niveaux de puretés allant de 99,999999999% 

(silicium 8N) à 99,999999999999% (silicium 11N), 

parfois désigné silicium de niveau solaire voire 

silicium de niveau électronique. Plus 

communément, il est appelé polysilicium et est 

utilisé par lôindustrie photovoltaµque pour fabriquer 

des lingots de silicium cristallins [117].  

Dans le cas du silicium monocristallin, ces lingots 

sont formés via le processus dit Czochralski. Dans 

le cas du silicium multicristallin, ils sont formés par 

solidification directionnelle. Côest ¨ cette ®tape que 

les dopants sont introduits, généralement du bore 

dans le cas des lingots dits « p-type », qui 

constituent aujourdôhui la majorit® du march®, et du 

phosphore dans le cas des lingots dits « n-type », en 

quantité infimes, de lôordre de < 0,5% en masse 

[118] [119] [120]. Notons que les deux processus 

sont très efficaces, et ont une efficacité nette 

supérieure à 95% [112] [113] [115] [116]. Les 
Figure 4 Vue schématisée des étapes du processus de 

fabrication d'une module c-Si (Adapté de [213]) 
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pertes sont principalement dues à la poussière non récupérable générée lors de la découpe des parties 

inférieures et supérieures des lingots, ainsi que lors de la découpe des côtés afin de rendre le lingot, à la 

base circulaire, (quasi-)rectangulaire. Ces parties coupées sont réintégrées dans la fournée suivante. 

Ensuite, ces lingots sont découpés en plaquettes, appelés « wafers » en anglais, qui seront ensuite traités 

pour obtenir des cellules PV [112] [113] [121] [115] [116]. Ce processus de découpe génère également 

des pertes, de lôordre de 80 µm par pièce en moyenne. Les plaquettes ont actuellement une épaisseur 

allant de 160 µm à 180 µm, en fonction de la technologie considérée. De plus, un taux de rejet de 5% 

est considéré, lorsque les plaquettes ont des défauts ou ne respectent pas les minima de performance 

définis, et ne peuvent être recyclées [116]. Pour ces trois paramètres, une estimation de leur évolution a 

été établie, ¨ partir de donn®es issues de la recherche et de lôindustrie [7] [122]. Pour cette découpe, des 

câbles constitu®s dôun cîur en acier inoxydable, ainsi que dôune surcouche de nickel contenant des 

morceaux microscopique de diamants sont utilisés, avec un taux dôutilisation compris entre 1,1 et 1,5 m 

par plaquette [116] [123] [124]. Un autre paramètre important est la taille de la plaquette. Aujourdôhui, 

il existe une grande diversité de tailles, ce qui influence la consommation de silicium par plaquette. Le 

format le plus commun actuellement utilis® dans lôindustrie est le format G1, qui est de forme carr®e 

avec des côtés de 158,75 mm de longueur [125]. En tenant compte de toutes ces étapes, il a été calculé 

quôentre 15g et 17g de silicium (niveau solaire) sont nécessaires, en moyenne, par plaquette.  

Les plaquettes sont nettoy®es et subissent plusieurs traitements de surface afin dô°tre transform®es en 

cellules PV proprement dites. La première étape consiste en la préparation de la surface de la cellule, 

suivie de lôapplication dôune couche de POCl3 ou de BBr3 par diffusion gazeuse afin de créer une 

jonction n-p (ou p-n). Sôen suit une nouvelle ®tape de nettoyage et, dans le cas dôune cellule dite PERC, 

de déposition dôune premi¯re couche ¨ lôarri¯re de la cellule, typiquement dôoxide dôaluminium (~10 

nm). Ensuite, une couche de nitrure de silicium hydrogéné (SiNx:H) faisant office de couche anti-

r®flexion ¨ lôavant (~75 nm) est appliquée par dépôt chimique en phase vapeur par plasma, surimposée 

à la couche dopée. Par le m°me proc®d®, une couche identique est appliqu®e ¨ lôarri¯re pour faire office 

de passivation (75 nm) [116] [121] [126] [127] [128]. Notons que lôefficacité de déposition pour 

lôémetteur, ainsi que les couches anti-réflective et de passivation est estimée à 65%, une partie des 

consommables restant entre autres sur les appareils de déposition et ne pouvant être recyclée [115]. Au 

cours de la dernière étape, les p©tes dôargent et dôaluminium sont appliqu®es, ¨ lôavant et ¨ lôarri¯re de 

la cellule, notamment pour former les interconnexions [116]. La consommation de p©te dôargent varie 

entre 0,36 et 0,79 mg par cmĮ de cellule, alors que la consommation de p©te dôaluminium varie entre 

0,91 et 3,37 mg par cm² de cellule [7]. Ces deux paramètres, qui varient en fonction du fait que la cellule 

soit monofaciale ou bifaciale et de la technologie c-Si considérée, font parties de ceux qui évoluent dans 

le temps, dans le modèle paramétrique créé. Les pâtes sont constitu®es ¨ 70% environ dôargent ou 

dôaluminium, mais contiennent aussi différents oxides (zinc, silicium, aluminium, bismuth) et divers 

additifs [129] [130]. Lôefficacit® des cellules ainsi fabriquées varie, en 2020, entre 19,4% pour la 

technologie silicium multicristallin p-type avec couche dôaluminium ¨ lôarri¯re (Al-BSF) et 23,7% pour 
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la technologie silicium monocristallin n-type en tandem avec du silicium amorphe (a-Si), dite aussi en 

hétérojonction (HJT) [7]. Dans le cas de cette dernière technologie, les étapes de préparation de la cellule 

varient substantiellement par rapport à ce qui a été développé ci-avant. Bien quôelles aient ®t® 

modélisées, ces étapes ne sont pas détaillées ici, mais les principes sont identiques. Les efficacités 

atteindront jusquô¨ 25% en 2030 et 28% en 2050 [7] [131]. Enfin, ces cellules peuvent être découpées 

afin de former des demi-cellules, réduisant les pertes résistives une fois assemblées en modules. Par 

simplification, aucune perte additionnelle nôest consid®r®e lors de la d®coupe laser des cellules [132]. 

Pour assembler ces (demi-)cellules en un module, les cellules sont connectées en série, celles-ci étant 

ensuite connectées en parallèle. On compte en général 60 cellules (ou 120 demi-cellules) pour les 

modules de taille « normale », avec 6 rangées de 10 cellules, chaque série contenant 2 rangées. Des 

modules de grande taille, constitué de 72 cellules (ou 144 demi-cellules) existent aussi, destinés aux 

grandes installations au sol [116]. Des déviations par rapport à ces standards commencent à apparaître 

sur le marché, avec un nombre adapté de cellules, par exemple 48, 66 ou 78. Ces variations sont dues à 

plusieurs facteurs. Citons les innovations menant à découper les cellules en 2 parties ou plus, et 

potentiellement à les superposer afin de minimiser la surface non active du module. Surtout, cela est dû 

¨ lôagrandissement des cellules c-Si 

évoqués précédemment, qui impose 

dans certains cas aux assembleurs des 

adaptations afin de maintenir une taille 

et un poids acceptable pour leurs 

modules [133]. Une fois organisées en 

rangées, les cellules sont placées sur une 

feuille dôencapsulant, souvent de lôEVA 

(éthylène vinyle acétate), ou à base de 

POE (polyoléfine élastomère) en cas de 

module bifacial. Cette feuille 

dôencapsulant étant elle-même placée sur une plaque de verre à faible teneur en acier, traité avec un 

traitement anti-reflets, qui fera office de face avant. Ce verre a généralement une épaisseur de 3,2 mm, 

ce qui peut descendre jusquô¨ 2 mm (de chaque côté) dans le cas dôun module verre-verre bifacial [7]. 

Puis, les cellules sont connectées par des points de soudure ¨ lôaide de rubans m®talliques, 

principalement constitu®s de cuivre mais contenant aussi du plomb, de lô®tain, du niobium ou de lôargent 

[134] [113]. Une seconde feuille dôencapsulant est plac®e, ainsi quôune plaque de verre ou une 

« backsheet è en plastique, g®n®ralement constitu®e dôune couche de PET (polytéréphtalate d'éthylène) 

en sandwich entre deux couches de PV(D)F (polyfluorure de vinyle ou de vinylidène) [135]. Le module 

passe ensuite dans un laminateur ¨ chaud, le cadre en alliage dôaluminium anodisé (AlMg 3) est placé , 

ainsi que la boite de jonction contenant les diodes et points de connexion entre les rangées de cellules 

[116] [135] [136]. Cette structure générale du module est schématisée à la Figure 5. 

Figure 5 Composition d'un module c-Si « type » [116] 
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Notons que le périmètre de lôinventaire, dans le cas du c-Si, est effectué à partir de lô®tape « fabrication 

des lingots », comme indiqué sur la Figure 4. Ce afin de mettre toutes les technologies PV sur un pied 

dô®galit®. En effet, lôensemble des processus de transformation permettant dôobtenir les ressources 

minérales identifiées nôest pas connu et ne sera pas ®tudi®. Les quantités de Si solaire requises sont 

toutefois converties en Si métallique. Cela permet de classer lôensemble des quantités de silicium purifié 

utilisées (par exemple, que ce soit pour les cellules PV ou dans des alliages) dans une catégorie unique, 

et de mettre le silicium sur un pied dô®galit® avec les autres ressources minérales. 

Enfin, ci-dessous est présenté un tableau récapitulatif des paramètres évolutifs du modèle ayant été 

développé. Les différentes sources pour ces paramètres sont reprises dans le texte ci-dessus. Pour 

lôann®e 2050, les donn®es disponibles étant limitées, les valeurs ont été obtenues en extrapolant les taux 

annuels de variation estimés pour la période 2020-2030, ce peut être considéré comme conservateur.  

Table 3.1 Tableau récapitulatif des paramètres évolutifs tels que définis dans le modèle paramétrique pour le c-Si 

Étape Paramètre Unité 
Valeur 

2020 2030 2050 

Plaquettes 

Taux de rejet [%] 5% 3% 1% 

Perte de découpe par pièce [µm] 75ï85 50ï60 30 

Épaisseur [µm] 160ï180 120ï160 50 

Cellules 

Efficacité de conversion [%] 19,4%ï23,7% 20%ï25% 26,5%ï28% 

Consommation de p©te dôAl [mg/cm²] 0,91ï3,37 0,71ï2,70 0,56ï2,16 

Consommation de p©te dôAg [mg/cm²] 0,36ï0,79 0,20ï0,38 0,11ï0,18 

Modules 

Épaisseur de verre avant [mm] 3,2 2,5 2,0 

Épaisseur de verre arrière [mm] 2 1,8 1,5 

£paisseur dôencapsulant [mm] 0,45 0,38 0,30 

Ratio « cellule-à-module » [%] 98,1%ï101,0% 99,3%ï103,3% 100,5%ï105,7% 

CIGS 

Comme illustré sur la Figure 6, le processus de fabrication des modules dits en « couche mince » est 

moins complexe que celui des modules c-Si. Le nombre dô®tapes est grandement réduit et la partie active 

est directement appliquée sur le substrat, généralement du verre, au contraire du procédé précédent où 

les cellules ®taient pr®par®es ¨ lôavance, potentiellement sur un autre site, avant dô°tre assembl®es avec 

le reste des composants pour obtenir le module final [137] [138] [139] [140] [141]. 

Dans le cas du CIGS, lô®lectrode arri¯re est dôabord 

appliquée sur le verre qui constituera la face arrière 

du module, après que ce dernier ait été traité. Cette 

couche dô®lectrode a 250 nm dô®paisseur et est 

communément constituée de molybdène. Ensuite 

une découpe au laser est effectuée avant que la 

couche de CIGS soit appliquée, celle-ci ayant une 

épaisseur de 2,0 µm. Celle-ci étant constituée, en 

masse relative, de 21% de cuivre, de 24% dôindium, 

de 7% de gallium et de 48% de sélénium [142]. La 

détermination de la part des ressources minérales 
Figure 6 Vue schématisée des étapes du processus de 

fabrication d'une module en couche mince (Adapté de [213]) 
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présentes dans cette couche active, ainsi que dans les couches composées de plusieurs matériaux, a été 

obtenue via la stîchiom®trie, en transformant les parts atomiques relatives (at%) en parts massiques 

relatives (wt%). Directement sur cette couche active, une couche « tampon » de sulfure de cadmium 

(CdS) est appliqu®e, de 50 nm dô®paisseur, afin de former la jonction p-n. Sôen suit une nouvelle d®coupe 

laser, et lôapplication dôun oxyde conducteur transparent. Cet oxyde est généralement composé de deux 

sous-couches. La première, de 70 nm dô®paisseur, est de lôoxyde de zinc intrins¯que (i-ZnO), côest-à-

dire non dopé. La seconde couche, de 250 nm dô®paisseur, est de lôoxyde de zinc dop® ¨ lôaluminium 

(Al 2O3:ZnO). Après une dernière découpe au laser, les interconnexions sont aussi appliquées, celles-ci 

®tant compos®es dôaluminium revêtu de nickel, ayant une épaisseur de 2,5 µm et de 50 nm, 

respectivement [143]. Il est estimé que ces interconnexions occupent 10% de la surface active du module 

[144]. Enfin, une feuille dôencapsulant, ¨ base dôEVA, ainsi quôune plaque de verre qui fera office de 

face avant, sont placées avant lamination à chaud. Lô®paisseur du verre est de 3,2 mm ¨ lôavant et de 2,5 

mm ¨ lôarri¯re4. Le cadre en alliage dôaluminium anodis® est plac® en dernier, ainsi quôune boite de 

jonction ¨ lôarri¯re du module [141].  

Notons que les taux dôutilisation des mat®riaux ayant étant considérés dans le modèle paramétrique sont 

les taux nets, côest-à-dire quôils ne tiennent pas compte des éventuels déchets qui sont réintégrés dans la 

chaine de production. Ces taux ont été estimés via diverses sources et varient de 20% à 80%, en fonction 

du type de matériaux et de la technique de déposition employée (typiquement, vaporisation ou 

pulvérisation). Il sôagit de valeurs moyennes, car de nombreux procédés différents permettant dôarriver 

au même résultat existent. De plus, ces procédés sont appliqués avec des niveaux de maîtrise différents 

dôun fabricant ¨ lôautre, ce qui g®n¯re de lôincertitude [145] [137] [143]. Ci-dessous est présenté un 

tableau récapitulatif des paramètres évolutifs du modèle ayant été développé. 

Table 3.2 Tableau récapitulatif des paramètres évolutifs tels que définis dans le modèle paramétrique pour le CIGS 

Paramètre Unité 
Valeur 

Source(s) 
2020 2030 2050 

Efficacité moyenne des équipements [%] 90% 95% 98% [145] 

Épaisseur de la couche de CIGS [µm] 2,0 1,5 1,0 [137] [143] 

[142] [146] 

[147] 

Épaisseur de la couche de ZnO [nm] 70 60 50 

Épaisseur de la couche dôAZO [nm] 250 200 100 

Épaisseur de verre avant [mm] 3,2 3,0 2,5 Fiches 

techniques4 Épaisseur de verre arrière [mm] 2,5 2,2 2,0 

£paisseur dôencapsulant [mm] 0,45 0,38 0,30 [7] 

Surface active couverte par interconnexions [%] 10% 8% 5% [144] 

Efficacité de conversion module [%] 15,0%4 18,0% 22,0% [148] [147] 

CdTe 

Le procédé de fabrication des modules à base de tellure de cadmium est très similaire au procédé de 

fabrication des modules CIGS. La différence la plus notable est que le sens du procédé est inversé. En 

effet, comme décrit ci-après, la première étape nôest pas lôapplication de lô®lectrode arri¯re sur la plaque 

 
4 Valeurs définies en faisant une moyenne des données disponibles sur les fiches techniques des modules 

actuellement disponibles sur le marché des marques suivantes : Solibro, Avancis et NICE Solar Energy 
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de verre arri¯re, mais bien lôoxide transparent conducteur qui sera positionn® face au soleil une fois que 

le module aura été retourné (configuration dite en « superstrat ») [149] [140] [150]. Par simplification, 

la description des étapes est à nouveau allégée et focalisée sur les couches finales qui sont formées, 

faisant abstraction des éventuels précurseurs utilisés ou des formes intermédiaires de ces couches. Les 

remarques ®voqu®es pr®c®demment, relatives au taux dôutilisation des mat®riaux et la multiplicit® des 

procédés existants, sont également valides pour cette technologie [145] [149].  

Dans le cas des modules CdTe, la première étape consiste donc en lôapplication dôune couche de 200 

nm dô®paisseur dôoxyde dô®tain (potentiellement dop® au fluor), directement sur le verre, qui a été 

préalablement nettoy®. Sôen suit une découpe laser dans la couche nouvellement formée et lôapplication 

de la couche « tampon è de sulfure de cadmium, de 50 nm dô®paisseur. Ensuite, la couche absorbante 

de tellure de cadmium est appliquée via différents précurseurs. Cette couche faisant finalement 2,5 µm 

dô®paisseur et étant constituée en masse à 47% de cadmium et 53% de tellure. Sôen suit ¨ nouveau une 

découpe au laser [140] [150]. La dernière couche, faisant office dô®lectrode arri¯re, est elle-même 

constituée de plusieurs sous-couches. Tout dôabord, de deux couches tampons de quelques nanom¯tres, 

lôune de cuivre et lôautre de tellurure dôantimoine (Sb2Te3), sont appliquées. Une troisième couche 

tampon, de 50 nm dô®paisseur environ, est ensuite générée, constituée de tellurure de cuivre (Cu2Te). 

Enfin, lô®lectrode arri¯re en tant que telle est appliqu®e, commun®ment ¨ base de molybd¯ne et de 300 

nm dô®paisseur [150] [151]. Après une dernière découpe au laser, les interconnexions sont aussi 

appliquées, celles-ci ®tant compos®es dôaluminium rev°tu de nickel, ayant une ®paisseur de 2,5 Õm et 

de 50 nm, respectivement [143]. Il est estimé que ces interconnexions occupent 10% de la surface active 

du module [144]. Enfin, une feuille dôencapsulant, ¨ base dôEVA, ainsi quôune plaque de verre qui fera 

office de face arrière, sont placées avant lamination à chaud. Lô®paisseur du verre est de 2,8 mm ¨ lôavant 

et de 2,2 mm ¨ lôarri¯re5. Le cadre en alliage dôaluminium anodis® est plac® en dernier, ainsi quôune 

boite de jonction ¨ lôarri¯re du module [141]. Ci-dessous est présenté un tableau récapitulatif des 

paramètres évolutifs du modèle ayant été développé. 

Table 3.3 Tableau récapitulatif des paramètres évolutifs tels que définis dans le modèle paramétrique pour le CdTe 

Paramètre Unité 
Valeur 

Source(s) 
2020 2030 2050 

Efficacité moyenne des équipements [%] 90% 95% 98% [145] 

Épaisseur de la couche de CdTe [µm] 2,5 1,5 1,0 [147] 

Épaisseur de verre avant [mm] 2,8 2,5 2,2 Fiches 

techniques5 Épaisseur de verre arrière [mm] 2,2 2,0 1,8 

£paisseur dôencapsulant [mm] 0,45 0,38 0,30 [7] 

Surface active couverte par interconnexions [%] 10% 8% 5% [144] 

Efficacité de conversion module [%] 18,0%5 21,0% 24,0% [148] [152] 

Pérovskite 

Le cas des modules basés sur la technologie pérovskite est plus compliqué, car aucune ligne de 

production industrielle nôexiste encore ¨ ce jour. Cependant, la littérature est abondante, car de 

 
5 Défini à partir des données disponibles sur les fiches techniques des modules les plus récents de First Solar 
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nombreux chercheurs et industriels travaillent sur le sujet, cette technologie étant très prometteuse, tant 

au niveau de ses performances que de son coût. Globalement, le procédé de fabrication de ces modules 

est similaire à celui des deux technologies en couche mince déjà présentées. En particulier, le procédé 

sélectionné suit la même logique que le procédé de fabrication des panneaux à base de CdTe, côest-à-

dire en « superstrat ». Une fois le verre nettoy®, une couche de 200 nm dô®paisseur dôoxyde dôindium-

®tain est appliqu®e, qui sera ¨ lôavant du module, orient® vers le soleil. Ensuite, une découpe laser est 

effectuée et une couche de 60 nm dô®paisseur dôoxyde dô®tain (SnO2) est appliquée, qui fera office de 

couche de transport des électrons. La couche de pérovskite, à base de plomb (dans ce cas-ci, du 

CH3NH3PbI3), est ensuite déposée, celle-ci ayant une épaisseur de 0,8 µm. Des pérovskites sans plomb 

existent mais présentent des performances bien moins attractives pour des applications commerciales 

que ceux utilisant du plomb. Sôen suit une nouvelle découpe au laser et la déposition dôune couche de 

75 nm dô®paisseur dôoxyde de nickel, qui fera office de couche de transport des porteurs de charge 

positifs. Lô®lectrode arri¯re est ensuite d®pos®, de 75 nm dô®paisseur et constitu® de cuivre [153] [154] 

[155] [156] [157] [158] [159]. Avant et après ces dépositions, de nouvelles découpes laser sont faites. 

Les interconnexions sont appliquées, celles-ci ®tant compos®es dôaluminium rev°tu de nickel, ayant une 

épaisseur de 2,5 µm et de 50 nm, respectivement [143]. Il est estimé que ces interconnexions occupent 

10% de la surface active du module [144]. Enfin, une feuille dôencapsulant, ¨ base dôEVA, ainsi quôune 

plaque de verre qui fera office de face arri¯re, sont plac®es avant lamination ¨ chaud. Lô®paisseur du 

verre est de 2,8 mm ¨ lôavant et de 2,2 mm ¨ lôarri¯re. Le cadre en alliage dôaluminium anodisé est placé 

en dernier, ainsi quôune boite de jonction ¨ lôarri¯re du module [141]. 

Dans le cas dôune solution en tandem, côest-à-dire en combinaison avec une seconde couche PV active 

afin de créer une seconde jonction p-n (ou n-p), une double couche de pérovskite peut être appliquée. 

Cependant, le type de cellule à double jonction le plus discuté aujourdôhui et le plus proche du march® 

est obtenu en apposant une couche de pérovskite sur une cellule c-Si. Dans ce cas-ci, une cellule HJT a 

été sélectionnée, comme développé par Oxford PV3. Pour obtenir une telle cellule, une cellule HJT doit 

dôabord °tre produite, sans métallisation de ses faces. Ensuite lô®lectrode ¨ base de cuivre est appliquée 

¨ lôarri¯re de celle-ci, de 100 nm dô®paisseur. Puis, sur la couche sup®rieure dôoxyde dôindium-étain de 

la cellule HJT, une couche dôoxide de nickel de 50 nm est appliqu®e, suivie de la couche active de 

pérovskite, identique à celle décrite ci-dessus. Celle-ci faisant 0,6 Õm dô®paisseur. Par après, une couche 

de recombinaison compos®e notamment de LiF, de 1 nm dô®paisseur, est d®pos®e. Avant quôune couche 

dôoxyde dô®tain de 20 nm dô®paisseur et une derni¯re couche dôoxyde dôindium-étain de 100 nm 

dô®paisseur soient appliquées. Enfin, la métallisation de la face avant de la cellule, à base de pâte 

dôargent, est effectu®e [160] [153] [154]. Les dernières étapes pour assembler ces cellules en module 

sont similaires à celles décrites dans le cas des autres modules à base de cellules au silicium cristallin. 

Notons que de nombreuses possibilités différentes existent, au niveau des procédés mais aussi de la 

composition chimique des cellules, avec divers choix pour chaque couche [155]. Les explications 
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reprises ci-dessus ne couvrent quôune partie de ces possibilités et les modules commerciaux à base de 

pérovskite pourraient être différents. Un tableau récapitulatif des paramètres évolutifs du modèle ayant 

été développé est présenté ci-dessous. 

Table 3.4 Tableau récapitulatif des paramètres évolutifs tels que définis dans le modèle paramétrique pour le pérovskite 

Paramètre Unité 
Valeur 

Source(s) 
2020 2030 2050 

Efficacité moyenne des équipements [%] 90% 95% 98% [145] 

Épaisseur de la couche de pérovskite (jonction simple) [µm] 0,8 0,7 0,5 [155] [158] 

[153] Épaisseur de la couche de pérovskite (tandem c-Si) [µm] 0,6 0,5 0,4 

Épaisseur de verre avant [mm] 2,8 2,5 2,2 Voir Table 

3.3 Épaisseur de verre arrière [mm] 2,2 2,0 1,8 

Épaisseur dôencapsulant [mm] 0,45 0,38 0,30 [7] 

Surface active couverte par interconnexions [%] 10% 8% 5% [144] 

Efficacité de conversion module (jonction simple) [%] 17,0% 23,0% 26,0% [7] [159] 

[161] [162] Efficacité de conversion cellule (tandem c-Si) [%] 25,0% 29,0% 35,0% 

3.2.2 Onduleurs 

Comme évoqué en introduction de cette section, une méthodologie différente de celle adoptée pour 

lô®tude des cellules et modules est appliqu®e au cas des onduleurs. En effet, la littérature est bien moins 

abondante en ce qui concerne ce composant, ce qui impose dôappliquer une m®thodologie simplifiée. 

Les données de base proviennent dôune analyse de cycle de vie ayant été menée en 2016 pour des 

onduleurs solaires de petite capacit®, côest-à-dire inférieure à 20 kVA [163]. Lôinventaire r®alis® par ces 

chercheurs a tout dôabord permis dô®tablir la composition massique type dôun onduleur solaire, tel 

quôindiqu® dans le tableau ci-dessous. Il sôagit dôune vision simplifi®e. Une ®tude plus approfondie 

permettrait dôidentifier vraisemblablement des ressources min®rales supplémentaires, par exemple 

entrant dans la composition des éléments du circuit imprimé, tels que les condensateurs et transistors. 

Table 3.5 Composition massique d'un onduleur solaire (élaboration à partir de [163]) 

Unité Cuivre Aluminium  Acier Carte de circuit imprimé et composants Autres 

[wt%] 17,0% 44,3% 8,0% 12,8% 17,9% 

Ensuite, il a fallu définir une fa­on de lier la capacit® de lôonduleur ¨ sa masse totale. En effet, la capacité 

moyenne des onduleurs utilisés varie en fonction de la capacit® moyenne de lôinstallation PV, ce qui 

peut mener à des différences importantes, notamment entre les installations en toiture et les grandes 

installations au sol. Ce car la relation qui existe entre masse et puissance nominale des onduleurs est 

non-lin®aire et le ratio masse/puissance d®croit g®n®ralement lorsque la puissance de lôonduleur 

augmente. Afin de définir la masse de lôonduleur (M) comme une fonction de sa puissance nominale 

(P), la formule suivante a été utilisée, rappelée dans lô®tude de 2016 et initialement définie dans une 

étude de 2011 [163] [164]:  

ὓ ὥz  ὖ            (1) 

Cette formule (où a = 6,03 et b = 0,68) a été appliquée à des onduleurs de tailles différentes, dont les 

capacités « types » sont représentatives de ce qui peut généralement se rencontrer, en fonction de la 

taille du système, tant en toiture que pour les fermes solaires au sol. Dans ce dernier cas en particulier, 
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les deux puissances choisies illustrent les deux solutions qui co-existent sur le marché actuellement : 

des onduleurs « strings » de capacité moyenne et des onduleurs « centraux » de très grande capacité.  

Table 3.6 Caractéristiques et composition des onduleurs "types" ayant été définis pour lôanalyse 

Paramètres Unité Onduleurs types en toiture Onduleurs types au sol 

Puissance [kVA]  5 10 25 125 2000 

Masse totale [kg] 18,0 28,9 53,8 160,8 1059,3 

Ratio M/P [kg/kVA] 3,6 2,9 2,2 1,3 0,5 

Cuivre [kg] 3,1 4,9 9,1 27,3 180,1 

Aluminium [kg] 8,0 12,8 23,8 71,2 469,3 

Acier [kg] 1,4 2,3 4,3 12,9 84,7 

Circuit imprimé [kg] 2,3 3,7 6,9 20,6 135,6 

Autres [kg] 3,2 5,2 9,6 28,8 189,6 

Remarquons quôoutre lôam®lioration de lôefficacité des onduleurs solaires, la diminution de leur taille et 

de leur poids est un des objectifs principaux des fabricants, ces dernières années. Il a fallu donc vérifier 

si les valeurs obtenues étaient toujours pertinentes, cette formule ayant été définie il y a plusieurs années. 

Des onduleurs proposés à la vente par les fabricants les plus connus ont été sélectionnés et leurs fiches 

techniques analysées. Dans le cas des onduleurs de petite capacité, les modèles SMA Sunny Boy 6.0, 

SMA Sunny Tripower 30000TL, Fronius Symo 5.0 et SolarEdge SE5000H ont respectivement un ratio 

M/P (en kg/kVA) de 2,9, 1,8, 4,0 et 1,8. Les estimations obtenues avec la formule apparaissent donc 

comme représentatives du marché. En ce qui concerne les onduleurs de plus grande capacité, les modèles 

Huawei SUN2000-185KTL, SMA MV Power Station 2400, Sungrow SG125HV et Sungrow SG3400 

ont respectivement un ratio M/P (en kg/kVA) de 0,5, 1,4, 0,6 et 1,9. Bien que ces valeurs ne suivent pas 

exactement la même tendance que celle illustrée dans le tableau, où le ratio continue de diminuer avec 

la puissance, elles sont en moyenne représentatives de ce qui existe sur le marché dans ce segment. 

Donc, les valeurs utilisées pour les installations sur toiture ont été définies en faisant une moyenne des 

valeurs obtenues pour les onduleurs « types » de 5, 10 et 25 kVA, normalisées en kg de ressource 

minérale par kVA. Pour les installations au sol, les valeurs utilisées sont celles obtenues en faisant la 

moyenne des valeurs obtenues pour les onduleurs « types » de 125 et 2000 kVA. 

Parmi les autres éléments dont il a ®t® tenu compte, pointons le fait que lôacier utilis® est suppos® °tre 

un alliage spécial, appelé « acier électrique » ou encore « acier-silicium », ce qui influence les ressources 

minérales nécessaires à sa fabrication [165]. De plus, ¨ lô®chelle du syst¯me, un ratio entre la puissance 

nominale totale des modules (DC) et la puissance nominale de lôonduleur (AC) de 1,25 a ®t® consid®r®. 

Enfin, au niveau des évolutions technologiques anticipées dans le cas des onduleurs, citons lôusage de 

matériaux semi-conducteurs composites qui commence à se répandre. En particulier, deux technologies 

de semiconducteur à large bande passante ont émergé sur le marché des transistors : à base de nitrure de 

gallium (GaN) et de carbure de silicium (SiC). Les avantages principaux de ces deux technologies par 

rapport aux solutions commerciales actuellement disponibles sur le marché étant une meilleure efficacité 

de conversion mais, surtout, de meilleures densités volumique et massique de puissance. Ce qui permet 

de r®duire les co¾ts de transport et dôinstallation, tant pour les applications PV en toiture quôau sol. 
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Toutefois, il est difficile dôestimer, à priori, dans quelle mesure ces innovations influenceront la 

demande en ressources minérales des onduleurs solaires. Lôhypoth¯se est donc faite que les valeurs 

définies pour 2020 seront aussi valides pour les années 2030 et 2050. 

3.2.1 Autres composants 

Structures de montage 

Quatre ressources entrent principalement dans la composition des structures de montage des modules 

PV. Les alliages dôaluminium tout dôabord, utilisés notamment pour fabriquer les éléments de fixation 

et de serrage des modules à la structure de montage. Lôacier inoxydable, ensuite, composant majeur de 

la structure en tant que telle. Du plastique (polyéthylène haute densité) est également nécessaire, 

toutefois en quantité très faible comparé ¨ lôaluminium et lôacier [121] [166] [167]. En outre, il est 

important de pointer les différences qui existent entre systèmes en toiture et au sol. Dans le cas des 

installations en toiture, la demande an aluminium et en acier, par m² de module, est moindre que dans 

le cas des installations au sol. Aussi, les fondations des structures de montage utilisées pour les 

installations PV au sol sont généralement renforcées en coulant du béton. 

Table 3.7 Composition des structures de montage pour modules PV (élaboration à partir de [121] [166] [167]) 

Composant Unité Installation en toiture Installation au sol 

Alliage dôaluminium [kg/m²] 0,75 1,50 

Acier [kg/m²] 0,70 2,10 

Plastique [kg/m²] 0,000114 0,000114 

Béton [kg/m²] 0 10,0 

Afin de déduire une demande en ressources minérales à partir de ces composants, plusieurs hypothèses 

ont ®t® faites. Tout dôabord, il est consid®r® que lôalliage dôaluminium est identique ¨ celui utilis® pour 

fabriquer le cadre des modules (96,5% dôAl et 3% de Mg). Lôacier inoxydable est supposé être commun, 

côest-à-dire fait dôalliage 304 (71% de Fe, 18% de Cr, 8% de Ni, 2% de Mn). Dans le cas du béton, de 

multiples hypothèses sont nécessaires, sa composition pouvant largement varier en fonction des besoins 

et les données disponibles ®tant limit®es. Lôhypoth¯se est faite que celui-ci est composé (en masse) à 

18% de ciment, 8% dôeau, 32% de sable et 42% de gravier. Ensuite, la composition du ciment a été 

estimée, et est renseignée ci-dessous [168]. 

Table 3.8 Composition du ciment (élaboration à partir de [168]) 

Unité Chaux (CaO) Silice (SiO2) Alumine (Al 2O3) Fe2O3 MgO Autres & pertes 

[wt%] 61,9% 20,2% 4,7% 3,0% 2,6% 7,6% 

Quant au sable, bien que celui-ci soit estimé être composé à 80% de silice (SiO2), il est différencié de la 

silice dans la liste récapitulative des ressources minérales [169]. En effet, la silice entrant dans la 

composition du ciment, mais aussi du verre, nôest pas comparable car il sôagit de silice à haut niveau de 

pureté (Ó95%) [168]. Le gravier nôest pas consid®r®, par simplification. 

Remarquons aussi que dans lôinventaire g®n®ral des ressources minérales, une différenciation est 

maintenue entre silice et silicium m®tallique, ainsi quôentre alumine et aluminium, bien que dans les 

deux cas, les premiers soient ¨ lôorigine des seconds. De cette façon, une visibilité est maintenue sur les 
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usages qui sont faits des ressources min®rales identifi®es. La silice et lôalumine ®tant, dans le cas du 

ciment mais aussi du verre qui sera évoqué ci-après, utilisés comme ressources en tant que telles, sans 

raffinage supplémentaire. Enfin, le cas du plastique est plus complexe et sera aussi discuté ci-dessous. 

Câbles et connecteurs 

Au niveau des câbles et connecteurs, les composants sont moins nombreux. Lôon distingue 

principalement le cuivre (0,26 kg par mètre de câble) et le plastique (0,13 kg par mètre de câble) [166] 

[121]. Afin de déterminer la longueur de câble moyenne nécessaire par module, les données de la 

littérature ont été utilisées [166]. Dans les cas des installations au sol, elles ont été actualisées afin de 

tenir compte des dernières avancées technologiques, ¨ partir dôinformation publiques concernant des 

projets r®cents dôinstallation PV au sol6. Finalement, il est estimé que 4,4 m de câble DC et 0,1 m de 

c©ble AC sont requis, par module, pour une installation au sol. Dans le cas dôune installation en toiture, 

la moyenne descend à 1,5 m de câble DC et reste à 0,1 m de câble AC, par module. Enfin, faisons 

remarquer quôici ne sont pas pris en compte les éventuels câbles moyenne ou haute tension nécessaires 

pour raccorder lôinstallation au r®seau électrique. Les lignes de transmission ou de distribution du réseau 

®lectrique sont ®galement exclues de lôanalyse. 

Boîtier de jonction électrique et transformateur 

En plus du câblage, lôappareillage ®lectrique employ® pour un syst¯me PV est constitu® de boîtier(s) de 

jonction électrique, qui permettent de regrouper lôensemble des c©bles connectant les rang®es de 

modules. Il est estimé que ceux-ci n®cessitent 20 kg de cuivre et 60 kg dôacier par MWc de PV installé. 

Parmi ces 60 kg, un tiers est un alliage « normal » (de type 304) et deux tiers sont de lôacier ç électrique » 

[170] [171]. En plus du boitier de jonction, un transformateur est aussi nécessaire, dans le cas des 

installations au sol, afin dôadapter la tension avant r®injection de lô®lectricit® g®n®rée sur le réseau 

moyenne ou haute tension. Il est estim® que ce transformateur requiert 80 kg de cuivre et 320 kg dôacier 

par MWc de PV installé. Les mêmes hypothèses sont faites que pour le boitier de jonction, en ce qui 

concerne le type dôacier utilis® [170] [171]. Notons que les donn®es sont en partie issues dôune analyse 

de cycle de vie dôune centrale ®olienne, mais ces appareillages ®tant standardis®s, li®s ¨ la puissance 

installée et ramenés à une unité normalisée, il a été estimé que les données pouvaient être utilisées. 

Le cas du verre et des plastiques 

Tout comme le ciment, le verre est lui-m°me compos® de divers mat®riaux. Il est n®cessaire dô®tudier 

cette composition afin de déduire les ressources minérales requises pour fabriquer les faces avant et 

arrière, selon les cas, des modules PV. Avant tout, remarquons que toutes les plaques de verre utilisées 

comme face avant dans les modules PV sont ®quip®es dôune couche anti-reflets de MgF2, estimée à 90 

nm dô®paisseur [154]. De plus, ce verre est un verre spécialement destiné à un usage dans des systèmes 

solaires, et sa composition est adaptée dans le but de maximiser la transmission du rayonnement solaire. 

 
6 Voir par exemple https://corporate.engie.be/fr/inauguration-du-kristal-solar-park/ 
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Il est donc appelé « verre solaire » ou « verre faible en fer », celui-ci étant présent à moins de 0,1% en 

masse. Sa composition est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Table 3.9 Composition du verre (élaboration à partir de [168]) 

Unité Silice (SiO2) Na2O Chaux (CaO) Alumine (Al 2O3) MgO Autres & pertes 

[wt%] 72,4% 13,6% 11,5% 1,4% 0,3% 0,7% 

La composition du plastique, utilisé sous diverses formes dans plusieurs composants constitutifs des 

systèmes solaire PV, peut aussi être analys®e afin dôen d®duire une demande en ressources min®rales. 

Lôanalyse est plus complexe, car il est impossible de tirer des conclusions ¨ partir de la composition des 

plastiques, constitué de chaines de polymères, eux-mêmes étant issus du raffinage du pétrole. De plus, 

les sources manquent. Cependant, certaines existent et la moyenne dôentre elles a été utilisée pour 

déduire la quantité de pétrole brut nécessaire à la fabrication de divers types de plastique [172] [173]. 

Table 3.10 Quantité de pétrole brut nécessaire pour produire divers types de plastique (élaboration à partir de [172] [173]) 

Unité PVF PE PP PET 

[kg/kg de pétrole brut] 1,33 0,72 0,68 0,97 

3.3 Inventaire des ressources minérales 

Au total, 390 variantes différentes de systèmes PV ont été définies à partir des combinaisons de divers 

paramètres, puis leur demande en ressources minérales estimée. Parmi ces paramètres, citons les 

différentes technologies de cellules PV présentées ci-avant et, dans le cas du c-Si, diverse sous-

technologies (type de face arrière, avec ou sans cadre, etc.). Ces paramètres sont présentés en détails à 

la section 5.1. Pointons aussi quôà lô®chelle du système les facteurs suivants différencient les 

installations en toiture de celles au sol, ainsi que leur demande respective en ressources minérales : 

¶ La taille des modules (dans le cas silicium cristallin) ; 

¶ Le type dôonduleur utilis® ; 

¶ Le type de structure de montage utilisé ; 

¶ La demande moyenne en câbles et connecteurs ; 

¶ La présence ou non dôun transformateur. 

Pour faciliter la compréhension, huit modules PV représentatifs de ce qui peut communément se 

rencontrer sur le marché ont été sélectionnés. Les caractéristiques de ces modules sont reprises en 

Annexe 3. La demande en ressources minérales des systèmes PV équipés de ces modules a été estimée 

pour deux types dôapplications, en toiture et au sol, ce qui m¯ne ¨ 16 s®ries de valeurs parmi les 390 

déterminées. Au total, 32 ressources minérales ont été identifiées, comme présenté à la Table 3.11. 

Enfin, notons que dans le cas des modules bifaciaux à base de cellules c-Si, la capacité nominale par 

module est légèrement plus élevée que pour un module monofacial semblable. Le gain dépendant 

fortement de la localisation et des caract®ristiques du syst¯me (principalement lôalbedo du sol, lô®cart 

entre les rangées de modules et la hauteur des modules), une valeur générique a été prise, calculée en 

multipliant le coefficient de bifacialité (0,7 à 0,9) du module et un albedo type de 0,1 [133].  
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Table 3.11 Inventaire des ressources minérales nécessaires à la fabrication et l'installation de systèmes PV en 2020 (kg/MWc) 

Ressource 

minérale 

CdTe CIGS Pérovskite 
Mono c-Si PERC 

(grandes cellules) 

Mono c-Si PERC 

(cellules standards) 

Mono c-Si  

HJT 

Pérovskite/c-Si 

tandem 
Multi c -Si Al-BSF 

Toiture Sol Toiture Sol Toiture Sol Toiture Sol Toiture Sol Toiture Sol Toiture Sol Toiture Sol 

Ag 0 0 0 0 0 0 11 10 11 10 24 22 22 21 13 13 

Al  13.095 16.417 15.507 19.632 13.806 17.364 11.754 13.525 12.105 13.366 11.545 12.479 10.904 11.825 13.814 16.429 

Alumine 1.000 1.470 1.368 1.932 1.059 1.557 553 1.028 572 889 543 947 515 898 660 1.254 

B 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 

Bi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Br 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cd 65 65 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chaux 7.988 14.179 10.925 18.353 8.458 15.013 4.419 10.207 4.565 9.069 4.334 9.398 4.109 8.911 5.269 12.452 

Cu 2.659 6.674 3.136 7.991 2.798 7.061 2.409 5.522 2.475 5.459 2.371 5.102 2.276 4.856 2.793 6.688 

Cr 704 2.123 844 2.543 745 2.247 633 1.755 654 1.734 621 1.618 589 1.535 754 2.136 

Fe 3.027 9.877 3.591 11.779 3.191 10.436 2.734 8.202 2.815 8.104 2.685 7.583 2.557 7.211 3.214 9.921 

Ga 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

In  0 0 31 31 8 8 0 0 0 0 4 4 7 6 0 0 

Li  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mg 510 1.506 634 1.830 540 1.595 405 1.210 419 1.178 397 1.114 377 1.056 483 1.476 

Mn 79 237 95 284 84 251 71 196 74 194 70 181 66 172 85 239 

Mo 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 4 12 5 14 4 12 4 10 4 10 3 9 3 9 4 12 

Nb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ni 313 944 375 1.130 334 1.002 297 794 306 785 290 732 277 696 353 967 

P 2 5 2 6 2 6 3 6 3 6 9 10 8 10 3 7 

Pb 0 0 0 0 9 9 1 1 1 1 1 1 6 5 1 1 

Pétrole brut 4.784 7.717 5.740 9.259 5.066 8.172 9.076 8.645 9.376 10.407 8.901 7.959 8.440 7.547 10.821 10.546 

S 3 5 3 6 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 

Sable 0 14.225 0 17.067 0 15.062 0 11.648 0 11.507 0 10.724 0 10.169 0 14.210 

Sb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se 0 0 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Si 34 95 40 112 36 100 2.970 2.826 2.971 2.825 2.652 2.478 2.514 2.350 3.630 3.689 

Silice 50.301 52.321 68.800 71.224 53.262 55.402 27.829 34.006 28.749 27.204 27.294 31.311 25.879 29.688 33.182 41.487 

Sn 10 10 0 0 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 

Te 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zn 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
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Sur le tableau précédent, lôon constate que plusieurs tendances générales se dessinent. Par exemple, les 

systèmes en toiture sont globalement moins demandeurs en ressources minérales, ce qui est dû à une 

consommation réduite en ressources minérales liées aux structures de montage et au transformateur. 

Remarquons également que pour les huit modules analysés, la silice est la ressource minérale la plus 

demandée, avec 25 tonnes par MWc pour le tandem pérovskite/c-Si et jusquô¨ 69 tonnes par MWc pour 

le CIGS. Cette demande est principalement due à la demande en verre des panneaux et, dans une 

moindre mesure, à la demande en ciment pour les installations au sol. Lôaluminium est la deuxi¯me 

ressource minérale la plus consommée par MWc, avec des moyennes de 12 t/MWc en toiture et 15 

t/MWc au sol. Celle-ci est en effet indispensable aux structures de montage, aux cadres des modules et 

entre dans la composition des pâtes de métallisation, des interconnexions ou de certaines couches 

dô®lectrode. La chaux, le pétrole brut et le fer complètent le top cinq des ressources minérales les plus 

demandées par MWc, que ce soit pour les installations en toiture ou au sol, bien que les ordres de 

grandeur varient. Le sable peut aussi être pointé du doigt dans le cas des systèmes PV au sol, cette 

ressource étant un composant important du béton, qui rappelons-le est indispensable aux fondations des 

structures de montage. Parmi les cinq ressources minérales suivantes les plus consommées, citons 

lôalumine (0,8 t/MWc en toiture et 1,2 t/MWc au sol) et des métaux tels que le cuivre (2,6 t/MWc en 

toiture et 6,2 t/MWc au sol), le chrome, le magnésium ou le nickel. Dans les cas des panneaux utilisant 

des cellules à base de c-Si, le silicium métallique apparait également dans le top 10 des ressources 

minérales les plus consommées, avec une moyenne de 2,9 t/MWc pour les installations en toiture, et de 

2,8 t/MWc au sol. La différence minime vient de la partie « onduleur », ceux-ci étant moins demandeur 

en silicium m®tallique (qui entre dans la composition de lôacier) par kWc lorsquôil sôagit des installations 

au sol. Toujours pour les modules c-Si, lôargent est consommé à hauteur de 10 à 24 kg/MWc, ce qui le 

place à la quatorzième place. Pour les autres technologies, les matériaux « actifs » nôapparaissent pas 

parmi les dix ressources minérales les plus demandées. Le tellure et le cadmium se situent aux alentours 

de la quinzième place dans le cas du CdTe, avec respectivement 59 et 55 kg/MWc. Dans le cas du CIGS, 

outre le cuivre, la consommation de sélénium est de 95 kg/MWc (11ème), dôindium de 47 kg/MWc (13ème) 

et celle de gallium de 15 kg/MWc (17ème). Enfin, les pérovskites sont peu demandeurs en ressources 

minérales. La consommation de plomb, principal constituant de la couche absorbante de ces cellules 

PV, nôest estim®e quô¨ 9 kg/MWc en jonction simple et ¨ 6 kg/MWc en tandem avec une cellule c-Si. 

Les tableaux reprenant les valeurs estimées aux horizons 2030 et 2050 sont disponibles en annexe aux 

Table 8.2 et Table 8.3. Remarquons enfin que le passage à de plus grandes plaquettes et cellules nôa pas 

quôun int®r°t ®conomique. En augmentant la puissance nominale des panneaux, cela permet aussi de 

r®duire lôintensit® mat®rielle globale des syst¯mes PV. 

Dans lôensemble, les chiffres obtenus sont cohérents avec ce qui peut être trouvé dans la littérature, 

certains se retrouvant dans la partie basse des fourchettes identifi®es (lôaluminium en g®n®ral, lôargent 

et le silicium pour le c-Si), dôautres dans la moyenne (le cadmium et le tellure, par exemple) voire dans 

la partie haute (les éléments actifs du CIGS) [77] [89] [74] [103]. Rappelons que les chiffres qui 
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apparaissent dans la littérature varient ®norm®ment et quôil est risqué de faire des comparaisons directes 

étant donné le manque de visibilité sur les détails sous-jacents. En se basant sur la revue de littérature et 

sur les résultats de cette analyse, seize ressources minérales ont été sélectionnées. Les matériaux 

absorbants ainsi que ceux entrant dans la composition des cellules ont par exemple été privilégiés, tout 

comme ceux ayant ®t® identifi®s par dôautres ®tudes comme ç critiques » [22] [77] [89] [74] [103]. Ces 

ressources minérales et leur présence dans diverses listes de minéraux identifiés comme critiques sont 

présentées ci-dessous. Parmi celles identifiées comme largement consommées et non-sélectionnées, 

citons la silice, lôaluminium, la chaux, le fer ou lôalumine. En effet, dôune part, elles nôentrent pas dans 

la composition des éléments « actifs è des syst¯mes PV et dôautre part, elles ont été identifiées par 

plusieurs études comme ne présentant pas de risque dôapprovisionnement à moyen terme [174]. 

Table 3.12 Ressources minérales sélectionnées pour l'analyse prospective et présence dans listes de « criticité » 

Liste de 

criticité  
Ag Cd Cr  Cu Ga In  Mg Mn Mo Ni Pb Se Si Sn Te Zn 

UE [175]     x x x      x    

US [176]   x  x x x x      x x  

3.4 Contribution  potentielle du recyclage intra -sectoriel 

Le recyclage peut contribuer ¨ diminuer lôintensit® nette des systèmes PV en ressources minérales, en 

permettant de récupérer divers matériaux provenant des systèmes PV décommissionnés. Dans cette 

section, le recyclage potentiel des composants des systèmes PV est investigué, afin dôidentifier si ce 

secteur peut envisager, à moyen terme, de devenir auto-suffisant et fonctionner de façon circulaire.  

Avant tout, il est important de noter que lôUnion européenne est le seul territoire au sein duquel le 

recyclage des panneaux PV est obligatoire [177] [178] [179]. Dans le cadre de la directive WEEE 

(d®chets dô®quipements ®lectriques et ®lectroniques), les fabricants ont une « responsabilité étendue » 

et sont obligés de collecter leurs produits une fois ceux-ci arrivés en fin de vie. Pour assurer cette 

obligation, lôorganisation PV Cycle a par exemple été créée ¨ lôinitiative de diff®rentes entreprises et 

organisations, remplissant le rôle de collecteur de modules pour les fabricants dans plusieurs pays 

européens. En conséquence, en Europe, la collecte des modules atteint aujourdôhui des taux ®lev®s, 

côest-à-dire supérieurs à 85%, comme stipulé dans la directive. Toutefois, le taux de recyclage reste bas, 

même si de nombreux procédés existent. Cela est principalement dû au fait que les volumes sont encore 

trop réduits et les coûts de traitement trop importants au regard de la valeur des matériaux récupérés. 

Aujourdôhui, la plupart des modules collectés sont stockés, ou sont traités par des lignes de traitement 

génériques, ce qui limite le taux de récupération des matériaux car les processus ne sont pas ou peu 

adaptés. Ces processus permettent généralement de récupérer et recycler le verre et le cadre, ce qui est 

suffisant pour atteindre le taux de 80% en masse du module devant être recyclé, comme stipulé dans la 

directive WEEE [178] [180]. Une seule usine de traitement spécifiquement destinée à recycler les 

panneaux PV existe aujourdôhui en Europe. Elle ne traite que les panneaux équipés de cellules c-Si. 

Veolia et PV Cycle déclarent que les modules traités sur ce site sont recyclés à 96% (en masse) [181]. 



40 

 

MACÉ Philippe  ULB ï 2019-2020 

    

Pour estimer la quantité de déchets générés par un type de produit, les experts utilisent généralement la 

courbe de Weibull. Celle-ci tient notamment compte du fait quôune partie mineure des produits sont 

endommagés au cours du transport ou de lôinstallation, ou encore sont décommissionnés dans les 

premi¯res ann®es dôutilisation ¨ cause de défaillances techniques (~4% de probabilité de ne pas atteindre 

les 15 ans dôop®rations dans le cas du PV) [179]. Cependant, dans le cas présent, une hypothèse 

simplificatrice est prise et il est simplement estimé que les ressources minérales mobilisées dans des 

systèmes PV pourront éventuellement entrer dans le circuit du recyclage à la fin de la durée de vie 

théorique des systèmes (égale à 25 ans de 2010 à 2014, 30 ans de 2015 à 2024, 35 ans de 2025 à 2039 

et 40 ans à partir de 2040). Cela permet dôobtenir une approximation suffisamment repr®sentative de la 

réalité vu les probabilités faibles de décommissionnement avant la fin de la durée de vie théorique des 

panneaux. Rappelons que la majorité des informations et réglementations existantes se réfèrent 

exclusivement aux panneaux PV. Par simplification, les autres composants des systèmes PV évoqués 

précédemment sont considérés comme ayant des taux de collecte et de recyclage équivalant.  

Sur la Figure 7 est présenté une évolution des capacités PV décommissionnées annuellement, selon les 

trois scénarios préalablement définis. On constate que les capacités sont nulles avant 2035, année où les 

premiers volumes installés à partir de 2010 arrivent à la fin de leur durée de vie théorique de 25 ans. Les 

capacit®s nulles entre 2040 et 2044 sont dues au passage en 2015 dôune dur®e de vie th®orique de 25 ans 

à 30 ans. De plus, les capacités ne diffèrent pas entre les différents scénarios avant 2050, année au cours 

de laquelle les systèmes installés en 2020 arriveront au bout de leur durée de vie théorique de 30 ans. 

Globalement, les capacités décommissionnées apparaissent comme des contributrices potentielles 

minimes de la demande en ressources minérales des systèmes PV. M°me dans lô®ventualit® o½ les taux 

de récupération des ressources minérales qui composent les systèmes PV atteindraient des niveaux très 

®lev®s, côest-à-dire supérieurs à 90% comme démontré par divers procédés, le recyclage intra-sectoriel 

ne semble pas prometteur à moyen terme [182] [183] [178] [180]. En effet, les capacités 

décommissionnées ne représentent, dans le meilleur des cas, que 47% de la capacité annuelle 

nouvellement installée. Par conséquent, la contribution du recyclage intra-sectoriel ne sera pas traitée 

de façon séparée et la question du recyclage sera traitée de façon globale pour chacune des ressources 

minérales s®lectionn®es, côest-à-dire ¨ lô®chelle de la demande annuelle globale pour celles-ci. 

Figure 7 Capacité PV décommissionnée chaque année dans le monde (®laboration par lôauteur) 
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4. Demande, production et réserves 

Dans la section précédente, la demande en diverses ressources minérales due aux technologies solaires 

PV a été quantifiée. Afin de déterminer les contraintes auxquelles cette demande pourrait faire face à 

lôavenir, plusieurs pistes doivent être explorées. Ainsi, pour identifier les éventuels problèmes de pénurie 

ou de concurrence avec dôautres secteurs, il est crucial de sôint®resser ¨ la fois ¨ la demande annuelle 

globale pour chacune de ces ressources min®rales et ¨ lô®volution probable de leur production annuelle 

globale. Une mise en regard avec les réserves et les ressources ultimes peut aussi être effectuée [100]. 

Le cas des ressources minérales qui sont des sous-produits dôautres min®raux, bien que soumis ¨ des 

dynamiques spécifiques, sera traité selon la même logique que les autres ressources minérales. 

4.1 Demande 

La premi¯re ®tape de cette partie de lôanalyse consiste ¨ d®finir la demande actuelle pour chacune des 

ressources minérales sélectionnées, et à identifier quelle part de cette demande est due au secteur solaire 

PV. Cette derni¯re est parfois renseign®e par les diff®rentes sources dôinformation disponibles. Lorsque 

ce nôest pas le cas, une estimation est effectuée sur base du modèle paramétrique et des données de 

marché 2019 [2] [7]. La demande actuelle en ressources minérales peut être complexe à estimer, les 

données, si seulement elles existent, variant en fonction des sources. Ici, plusieurs sources ont été 

utilisées, comme les « Fiches de criticité » du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, ou encore 

les « Mineral Commodity Summaries è de lôUS Geological Survey. De plus, les rapports annuels publiés 

par les diverses associations représentant les industriels actifs dans la production, la transformation ou 

le commerce des ressources min®rales cibl®es, ont ®t® utilis®s. Lôensemble des sources est renseign® 

dans la Table 4.3. Remarquons que les données relatives à la demande divergent sensiblement des 

données relatives à la production totale, même si ces données sont parfois utilisées de façon 

interchangeable, par facilit®. Ces diff®rences peuvent sôexpliquer entre autres par lôexistence de réserves 

strat®giques ou dôun certain d®lai entre des variations de la demande et lôadaptation de lôoffre. 

En ce qui concerne lô®volution de la demande due aux nombreux autres secteurs de lô®conomie, une 

hypothèse simplificatrice est appliquée. En effet, cette demande peut être influencée par de nombreux 

paramètres, géopolitiques, technologiques ou économiques, comme démontré dans la revue de 

littérature et les diverses listes de matériaux « critiques » qui existent. Sans parler des aspects 

géologiques, comme lôabondance et la concentration des minerais, le rythme des découvertes de 

nouveaux gisements ou la disponibilit® des capacit®s dôextraction. Tenir compte de ces paramètres 

requiert dôavoir acc¯s ¨ de nombreuses donn®es, ainsi quôun travail de modélisation complexe, pour un 

résultat final non sans incertitudes. Par conséquent, pour simplifier, hypothèse est faite que la demande 

due aux autres secteurs que le PV suivra sur la période 2020-2050 une évolution linéaire, similaire à 

lô®volution constat®e sur la p®riode 1989-2019. Côest-à-dire que le taux de croissance annuel composé 

(TCAC) a été calculé à partir des données historiques, puis a été appliqué à la demande en ressources 

minérales due aux autres secteurs que le PV. 
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Cette hypothèse de croissance de la demande est cohérente avec la croissance anticipée de la population 

mondiale, lôaugmentation du niveau de vie dôune partie de cette population et de lôactivit® ®conomique 

qui y est associée, comme souligné par certains chercheurs [184]. Remarquons que cette vision pourrait 

être qualifiée de prudente. En effet, pour treize ressources minérales sur seize, le TCAC constaté sur les 

périodes plus récentes, par exemple 1999-2019 ou 2009-2019, est plus élevé que sur la période de 30 

ans choisie, comme indiqué à la Table 4.1. Il est donc tout à fait possible que sur la période 2020-2050, 

la croissance de la demande en ressources minérales soit sup®rieure ¨ lôhypoth¯se prise. Cela pourrait 

par exemple être dû aux nouvelles technologies, notamment li®es ¨ lô®nergie comme les batteries, dont 

la demande va vraisemblablement croître et qui consomment aussi certaines de ces ressource minérales 

[77] [89] [103]. De plus, lôexp®rience a montr® à plusieurs reprises que même lorsque lôintensit® 

matérielle diminue dans un secteur, un effet rebond nôest pas ¨ exclure, la demande totale en matière 

première pouvant alors augmenter7. 

Notons aussi quô̈ lôavenir, un maintien des niveaux actuels de demande (hors secteur PV), voire une 

décroissance de ceux-ci, nôest pas impossible. Côest une hypoth¯se qui a par exemple ®t® pos®e par 

plusieurs chercheurs afin dôisoler certains secteurs économiques et de faciliter lô®tude de leurs éventuels 

impacts sur la demande globale [77]. Bien quôint®ressante, cela semble être une hypothèse trop 

conservatrice et peu réaliste au regard des divers éléments évoqués ci-dessus. Elle a donc été exclue. 

Dans lôensemble, lôhypothèse de croissance de la demande (hors secteur PV) ayant été choisie devrait 

donc permettre dôidentifier la limite basse d®clenchant des ®ventuelles comp®titions, tout en maintenant 

lôincertitude ¨ un niveau acceptable. En dôautres mots, ®tant donn® que les hypothèses prises semblent 

être dans la fourchette basse des croissances envisageables, les estimations des niveaux futurs de la 

demande (hors secteur PV) devraient ®galement se trouver dans la partie basse de lô®tendue des 

possibles. Donc, si lôanalyse devait d®montrer que des compétitions apparaitront déjà à ces niveaux de 

demande, ces compétitions auront une probabilité significative de se produire, car tout niveau supérieur 

de demande, qui rappelons-le est tout à fait envisageable, verrait aussi des compétitions se déclencher. 

Table 4.1 Comparaison des taux de croissance annuels composés sur différentes périodes (en %/an) 

Période Ag Cd Cr  Cu Ga In  Mg Mn 

1989-2019 1,7% 0,6% 3,7% 2,7% 7,2% 6,5% 4,0% 2,4% 

1999-2019 2,2% 1,2% 5,0% 2,3% 7,5% 6,5% 5,1% 5,6% 

2009-2019 1,9% 2,1% 7,8% 2,2% 15,0% 1,3% 6,1% 5,3% 

Période Mo Ni Pb Se Si Sn Te Zn 

1989-2019 2,6% 3,4% 0,9% 2,2% 4,4% 1,0% 5,0% 2,2% 

1999-2019 4,1% 4,3% 1,9% 2,6% 4,9% 1,2% 6,5% 2,5% 

2009-2019 2,8% 6,7% 1,8% 4,0% 7,6% 2,7% 14,5% 1,1% 

 
7 Rappelé par Florian Fizaine (Université de Savoie Mont Blanc) au cours de la conférence « Les minerais dans 

lô®conomie circulaire : lôautre transition è, organis®e le 5 mai 2020 par le CEDD de lôULB. 
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4.2 Production primaire  

Ensuite, la production doit être elle aussi définie et projetée. Tout dôabord, rappelons que la production 

totale est égale à la somme de la production primaire, issue de lôextraction et du traitement, et de la 

production secondaire. La production minière, parfois différenciée de la production primaire, est dans 

ce cas-ci utilisée comme une approximation de la production primaire, par simplification. Les tonnages 

présentés se rapportant exclusivement au contenu estimé en ressource minérale concernée, après 

traitement du minerais et raffinage. Dans le cas des ressources minérales qui sont des sous-produits 

dôautres minerais, les donn®es obtenues sont directement relatives ¨ la production métallurgique 

primaire. Ces données relatives à la production minière sont assez largement disponibles. Parmi les 

sources utilisées et résumées pour chaque ressource minérale à la Table 4.3, citons principalement les 

bases de données de lôUS Geological Survey ainsi que du British Geological Survey, les « Fiches de 

criticité » du Bureau de Recherches Géologiques et Minières et les rapports « World Mining Data » 

publiés par le Minist¯re autrichien de lôAgriculture, des R®gions et du Tourisme. 

La question de la projection de la production primaire des ressources minérales est complexe car 

dépendant de nombreux facteurs, similaires à ceux évoqués dans le cas de la demande. De nombreux 

chercheurs se sont penchés sur la question. Bien que critiquées et critiquables, des projections basées 

sur la théorie de Hubbert, définie en 1956 pour estimer le pic de la production de pétrole aux États-Unis, 

ont été appliquées à différents ressources minérales non-énergétiques [174] [77]. Dôautres chercheurs 

clament que cette approche nôest pas adapt®e aux ressources min®rales non-énergétiques, dans un 

contexte global, et pr®f¯rent dôautres m®thodes [185] [184] [186] [187]. Certains dôentre eux ont par 

exemple lié la production des ressources minérales à la démographie, obtenant un indicateur en kg par 

capita, quôils ont appliqu® aux projections de population pour d®duire lô®volution de la production [185]. 

Dôautres encore répliquent simplement à moyen terme le taux moyen de croissance annuel constaté ces 

dernières décennies [184] [187]. La théorie de Hubbert, comme tout exercice de modélisation, présente 

des limitations de par les nombreuses hypothèses posées, notamment que les prix et les technologies 

(dôexploration et dôextraction) restent relativement stables. Néanmoins, elle apparaît comme 

suffisamment robuste pour être appliquée, car ayant été vérifiée à plusieurs reprises avec des données 

empiriques [174]. La théorie du pic de Hubbert, telle quôappliqu®e par Harald Sverdrup et al., a donc 

été utilisée pour estimer lô®volution de la production primaire des ressources minérales sélectionnées. 

En se basant sur les données historiques de production mondiale, de 19608 à 2019, obtenues via les 

sources précitées, et sur les estimations des niveaux de ressources ultimes résumées à la Table 4.3, la 

courbe de production mondiale future a été estimée, en utilisant les équations suivantes [174] : 

ὖὸ
ᶻ

 ᶻ  
                                                      (2) 

 
8 Pour le sélénium, le silicium métallique et le tellure, les données à partir de 1989 ont été utilisées. Pour le gallium, 

lôannée de d®part est 1972, et pour lôindium celle-ci est 1971. 
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ὙὟ τz                                                                (3) 

Où ὖὸ est la production primaire mondiale en année t ; ὖὸ  est le pic de production primaire 

mondiale, en année ὸ ; b est le coefficient de la courbe et RU est le niveau des ressources ultimes.  

Le coefficient b est spécifique à chaque ressource minérale, tout comme ὖὸ  et lôann®e ὸ . Le 

premier est calculé à partir de lô®quation (3). Les deux suivants sont calcul®s ¨ lôaide de lôoutil 

dôoptimisation « Solver » inclus dans le logiciel Microsoft Excel. Pour ce faire, les valeurs de production 

primaire annuelle sont estimées pour la période 1800-2500 en utilisant lô®quation (2), avec ¨ la base des 

valeurs arbitraires pour les paramètres ὖὸ  et ὸ . Ensuite, la valeur optimale pour ces deux 

paramètres est obtenue avec « Solver » en fixant comme objectif la minimisation du niveau dôerreur, 

côest-à-dire la minimisation de la somme des différences au carré entre les données historiques de 

production annuelle et les estimations obtenues avec les équations (2) et (3). La valeur de b est également 

indirectement modifiée et optimisée au cours de cet exercice, car liée à ὖὸ  par lô®quation (3). Ce 

niveau dôerreur est exprimé dans la Table 4.2 ci-dessous par le coefficient de détermination R². 

Les résultats obtenus, présentés ci-dessus, sont assez concordants avec les études sur lesquels la 

méthodologie a été en partie basée. Dans la plupart des cas, le coefficient de détermination R² est à un 

niveau élevé, avec seulement quatre cas sur seize où il est inférieur à 0,75. Deux cas en particulier sont 

problématiques, le plomb et le sélénium, avec un coefficient inférieur à 0,70. Le cas de ces ressources 

minérales sera tout de même traité, mais les résultats obtenus seront à prendre avec précaution étant 

donn® le degr® dôincertitude plus ®lev® que dans le cas des autres ressources minérales. 

Table 4.2 Tableau r®capitulatif de lô®volution estim®e de la production primaire des ressources min®rales s®lectionn®es 

Ressource 

minérale 

Production 

primaire 2030 (t) 

Production 

primaire 2050 (t) 

Année du pic 

de production  

Pic de 

production (t)  
R² 

Ag 27.994 25.351 2033 28.108 0,97 

Cd 25.219 26.767 2059 26.931 0,80 

Cr 16.751.946 29.710.870 2074 39.164.176 0,95 

Cu 26.393.324 37.202.682 2077 44.923.224 0,99 

Ga 1.221 6.968 2090 67.006 0,84 

In  1.736 4.117 2070 5.789 0,90 

Mg 1.746.973 3.849.949 2157 72.460.925 0,96 

Mn 24.486.598 8.763.826 2027 25.000.000 0,79 

Mo 305.903 265.273 2034 308.518 0,91 

Ni 2.890.878 2.955.534 2041 3.082.169 0,91 

Pb 4.697.637 5.285.326 2119 6.365.771 0,49 

Se 4.686 7.398 2105 13.811 0,67 

Si 5.124.426 13.098.826 2135 197.753.358 0,96 

Sn 309.355 350.520 2189 546.120 0,74 

Te 842 907 2041 1.034 0,73 

Zn 14.570.188 15.410.714 2045 15.500.498 0,94 

4.3 Production secondaire 

La production secondaire est issue du recyclage des résidus de fabrication et de production ou des 

produits en fin de vie. Celle-ci nôest pas toujours facile à estimer, les données historiques étant 
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parcellaires. Pour cette raison, un équivalent à la production secondaire, sous la forme du taux de 

recyclage, est utilisé. Les données de ce type sont en effet plus faciles à obtenir. En outre, cette 

repr®sentation sous forme dôun pourcentage plut¹t quôun nombre permettra dôint®grer la production 

secondaire dans la modélisation prospective de façon plus simple. 

Le taux de recyclage qui est utilisé pour évaluer la production secondaire peut être étiqueté de différentes 

façons, mais il exprime toujours la même grandeur physique. Selon la d®finition propos®e par lôUNEP, 

ce taux peut sôappeler ç taux de contenu recyclé » ou encore « taux en apport recyclé » 9, en fonction 

des hypothèses posées [188] [189]. Ce taux tient compte à la fois des efficacités de collecte, de pré-

traitement et de recyclage des produits en fin de vie ainsi que des déchets de production et de fabrication. 

En dôautres termes, ce taux exprime la part de la production annuelle totale pour une ressource minérale 

qui est couverte par la production issue du recyclage des résidus, quôils soient « vieux » ou « neufs ». 

Dans les simulations, par simplification, ce taux sera appliqué à la demande globale. Les taux de 

recyclage estimés pour 2019 sont issus des associations repr®sentatives de lôindustrie des ressources 

minérales ciblées, ainsi que de la littérature scientifique [77]. La cohérence de ces chiffres a été vérifiée 

avec les donn®es de lôUNEP [188]. 

4.4 Réserves et ressources ultimes 

Quant aux réserves et ressources ultimes, les mêmes sources que celles utilisées pour définir les niveaux 

de production primaire ont été utilisées, complétées par dôautres sources, quand n®cessaire [190]. Pour 

rappel, comme exprimé sur le diagramme ci-dessous, les réserves dôune ressource minérale se réfèrent 

aux quantit®s dont lôexistence est d®montr®e et dont lôexploitation est techniquement possible et 

®conomiquement viable. Il sôagit donc dôune grandeur qui varie en fonction du progr¯s technique et des 

prix du marché. Les ressources ultimes dôune ressource min®rale sont une estimation des quantit®s 

totales disponibles dans la croûte terrestre, en ce compris celles qui sont non-identifiées et non 

®conomiquement viables ¨ lôheure actuelle. Il sôagit dôune grandeur beaucoup moins volatile que les 

réserves, même si elle peut varier en fonction de travaux de recherche, par exemple. 

 

 
9 En anglais, respectivement le « recycled content rate » (RC) et le « recycling input rate » (RIR) 

Figure 8 Classification schématique des réserves et ressources (à partir de [214]) 
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Table 4.3 Tableau récapitulatif des données pour les ressources minérales sélectionnées. Toutes les valeurs sont les plus récentes disponibles, majoritairement de 2019 

Ressource 

minérale 
Demande (t) Part due au PVa  

Production 

primaire  (t) 

Taux de 

recyclage  
Réserves (t) 

Ressources 

ultimes (t) 
Sources 

Ag 31.000 5,0% 27.000 16% 560.000 2.900.000 [191] [192] [193] 

Cd 21.000 1,0% 25.500 20% 400.000 6.000.000 [190] [193] [194] [195] 

Cr 14.000.000 1,0% 12.760.000 20% 165.300.000 3.480.000.000 [193] 

Cu 28.000.000 2,0% 20.000.000 30% 870.000.000 5.600.000.000 [193] [196] 

Ga 400 3,0% 320 25% 1.500.000b 3.000.000b [197] [193] 

In  1.500 5,0% 760 46% 28.000c 380.000 [198] [193] 

Mg 1.325.000 8,0% 1.130.000 25% 5.100.000.000 7.200.000.000 [193] [194] [199] 

Mn 18.000.000 0,1% 19.000.000 35% 810.000.000 1.030.000.000 [193] [200] 

Mo 265.000 0,1% 290.000 30% 18.000.000 25.400.000 [193] [77] [201] 

Ni 2.400.000 3,0% 2.700.000 30% 89.000.000 268.000.000 [193] [202] 

Pb 11.810.000 0,0% 4.500.000 60% 90.000.000 2.000.000.000 [193] 

Se 3.500 2,0% 4.000 10% 99.000 1.820.000d [193] 

Si 2.900.000 15,0% 3.000.000 5% N/A 16.489.872.000e [193] [203] 

Sn 372.000 0,1% 310.000 25% 4.700.000 220.000.000 [193] [204] [205] 

Te 550 37,0% 590 10% 31.000 50.000 [194] [206] [207] [208] 

Zn 13.670.000 0,0% 13.000.000 15% 250.000.000 1.900.000.000 [193] 
a Estimé par lôauteur à partir des données de marché PV 2019 et du modèle paramétrique développé, vérifié par les données de la littérature, si disponibles (Ag, Ga, In, Si, Te) 

b Estim® ¨ partir des r®serves et ressources ultimes de bauxite, en faisant lôhypoth¯se dôune teneur en gallium de 50g par tonne, tel que proposé dans [197] et [209] 

c Estim® ¨ partir des r®serves de cuivre et de zinc, en faisant lôhypoth¯se que pour chaque tonne de m®tal principal produite, 25g dôindium peuvent °tre obtenus, tel que propos® 

dans [86] 

d Estimé sur base des ressources de cuivre en utilisant une moyenne de 0,325kg extrait par tonne de cuivre. 

e Estimé sur base de la masse de la lithosphère (sur les premiers 3 km uniquement), de la part de cette masse de lithosphère étant du quartz contenant de la silice, dôune estimation 

de la part de ces quartz ayant un niveau de pureté suffisamment élevé, de la teneur en silice de ceux-ci, de la quantité de silicium métallique extractible à partir de la silice, et 

enfin en faisant une hypothèse sur la part des gisements étants potentiellement atteignables. 
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5. Mise en regard prospective 

5.1 Modélisation 

Cette partie consiste à confronter la demande en ressources minérales due aux systèmes PV, selon les 

différents scénarios choisis, à la demande due aux autres secteurs. Pour pouvoir faire cette mise en 

regard, il est important de faire des hypothèses sur les parts de marché des différentes (sous-) 

technologies présentées dans la section 3. Pour ce faire, deux sources principales ont été utilisées. Tout 

dôabord, la feuille de route technologique, jusquô¨ 2030, du secteur solaire PV ¨ base de silicium 

cristallin, développée par une association regroupant une majorit® des fabricants dô®quipement de 

production actifs sur le marché, a été utilisée [7]. Cette feuille de route permet notamment de faire des 

hypothèses sur les types de cellules PV c-Si produites et installées, leurs tailles, leurs performances ainsi 

que dôautres caract®ristiques des modules, qui peuvent impacter la demande en ressources minérales des 

systèmes PV. Les estimations disponibles dans cette publication ont prouvé par le passé être en ligne 

avec la réalité, et font autorité dans le secteur PV. Cependant, les valeurs renseign®es ne vont que jusquô¨ 

2030, étant donné le manque de visibilité à plus long terme. Ainsi, pour la période 2031-2050, des 

hypothèses ont été faites concernant les différents paramètres technologiques, dans la continuité des 

tendances passées, avec comme postulat principal lôémergence des technologies dites de 3ème génération, 

côest-à-dire à base de pérovskites. Celles-ci passeraient en effet dôenviron 5% de part de march® ¨ 

lôhorizon 2030 ¨ 75% environ ¨ lôhorizon 2050. Une majeure partie ®tant due aux cellules « tandem » 

avec une couche de pérovskites appliquée sur des plaquettes de silicium monocristallin. La domination 

du silicium monocristallin PERC diminue progressivement, alors quôil est anticip® que le silicium 

multicristallin disparaisse du marché peu après 2025. Les technologies en couche mince 

conventionnelle, côest-à-dire le CIGS et le CdTe, voient leurs parts de marché rester négligeables, 

passant de 1% et 3% respectivement en 2019, à 1% et 2,5% en 2030 puis 0,5% et 1,5% en 2050. 

En outre, dôautres param¯tres sous-technologiques ont été estimés pour la période 2020-2050. Ceux-ci 

se rapportant aux technologies à base de silicium cristallin et ayant un impact sur la demande en 

ressources minérales des capacités installées. Citons par exemple une transition rapide vers les 

plaquettes dites de grande taille, vers les demi-cellules ainsi que vers les cellules et modules bifaciaux.  
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Figure 9 Évolution des parts de marché des diff®rentes technologies PV (®laboration par lôauteur, en partie sur base de [7] ) 
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Table 5.1 Parts de marché des sous-technologies spécifiques au c-Si (®laboration par lôauteur, en partie sur base de [7] ) 

Paramètres 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Cellules formats Ó M6  30% 75% 92% 95% 100% 100% 100% 

Cellules formats < M6 70% 25% 8% 5% 0% 0% 0% 

Demi-cellules  22% 53% 71% 81% 90% 95% 100% 

Cellules pleine taille 78% 47% 29% 19% 10% 5% 0% 

Arrière module en verre 15% 25% 35% 35% 35% 35% 35% 

Arrière module en plastique 85% 75% 65% 65% 65% 65% 65% 

Module avec cadre 91% 81% 72% 72% 72% 72% 72% 

Module sans cadre 9% 19% 28% 28% 28% 28% 28% 

Modules monofaciaux 80% 50% 30% 16% 0% 0% 0% 

Modules bifaciaux 20% 50% 70% 84% 100% 100% 100% 

Ces différents paramètres sous-technologiques pour le silicium cristallin, en ce compris les cellules 

tandem pérovskites/c-Si, tout comme les parts de marché des technologies PV sont présentées à la Figure 

9 et à la Table 5.1. Ensuite, la répartition de la capacité PV installée annuellement dans le monde entre 

installations en toiture et au sol, jusquô¨ 2050, a été estimée à partir de la source utilisée pour définir un 

des scénarios de développement de marché, le plus ambitieux appelé « Transition totale » [61]. Cette 

donnée est importante car elle impacte directement la demande en ressources minérales, via des facteurs 

tels que la taille des modules c-Si (60 ou 72 cellules), le type dôonduleur, la longueur totale de c©blage 

nécessaire ou encore la présence ou non de transformateur.  

Comme déjà mentionné, il y a au total 390 types de systèmes PV testés, issus des combinaisons des 

différents paramètres présentés ci-dessus. Plus précisément, il y a 6 types de systèmes PV à base de 

technologies en couche mince, obtenus en combinant les trois technologies de cette famille (CdTe, 

CIGS, p®rovskites) et les deux types dôinstallation (toiture ou sol). Dans le cas du c-Si, il y a 384 types 

de systèmes PV, obtenus en combinant (i) le type dôinstallation (toiture ou sol), (ii) lôune des quatre 

technologies c-Si présentées à la Figure 9 et (iii) les paramètres sous-technologiques supplémentaires 

présentés à la Table 5.1. Comme chacun de ces paramètres est associé à une part de marché annuelle, 

en les multipliant il est possible dôobtenir la part de marché annuelle de chacun des 390 types de système 

PV. Ces derniers sont désignés dans les équations ci-après par la lettre x. 

Une fois ces facteurs pris en compte, il est possible dôestimer la capacit® PV en GWc installée 

annuellement entre 2020 et 2050, pour chaque type de système PV, par lô®quation suivante : 

ὅȟȟ  ὓ ȟ ὅzὝȟ                                                     (4) 
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Figure 10 Évolution de la répartition entre installations PV en toiture et au sol (élaboration par l'auteur à partir de [61] ) 
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Où i est le scénario de marché ; n est lôann®e ; x le type de système PV considéré ; M est la part de 

marché en % ; et CT est la capacité PV totale installée annuellement. Celle-ci, exprimée en GWc, est 

elle-même définie par : 

ὅὝȟ ὅὔȟ  ὅὈȟ                                                   (5) 

Où CN est la capacité des systèmes nouvellement installés et CD est la capacité installée pour remplacer 

les systèmes PV décommissionnés car arrivés à la fin de leur durée de vie théorique. 

La demande en ressource minérale associée à lôensemble de ces types de systèmes PV, exprimée en 

tonnes, est calculée pour chaque scénario i et chaque année n, via lô®quation suivante : 

Ὀὖȟȟ В ὅȟȟᶻὖȟȟȟ  ὕȟȟȟ  Ὓȟȟȟ  ὅὅȟȟȟ ὄὝȟȟȟ                   (6) 

Où r est la ressource minérale ; P, O, S, CC et BT représentent la demande annuelle en ressource 

minérale r, spécifique au type de système PV et scénario considérés, exprimée en tonnes par GWc, due 

respectivement aux panneaux, onduleurs, structures de montage, câbles et connecteurs, boitiers de 

jonction et transformateurs.  

La demande pour cette même ressource min®rale due aux autres secteurs de lô®conomie est estimée via : 

ὈὙȟ ὈὙ ȟ  zρ ὧ                                                       (7) 

Où ὈὙ ȟ est la demande en ressource minérale r due aux secteurs autres que le solaire PV, définie 

en 2019 ; et ὧ est le taux de croissance annuel composé de la demande pour la ressource minérale r, tel 

que calculé sur la période 1989-2019. 

Quant à la demande globale pour la ressource minérale r en année n, pour chaque scénario i, elle est 

donn®e par lô®quation : 

Ὀȟȟ Ὀὖȟȟ ὈὙȟ                                                  (8) 

La demande globale cumulée en une ressource minérale r sur la période 2020-2050, pour chaque 

sc®nario i, est donc calcul®e par lô®quation : 

Ὀȟ В Ὀȟȟ                                                     (9) 

Enfin, les productions primaire et secondaire annuelles nécessaires pour couvrir la demande globale en 

une ressource minérale r sont li®es par lô®quation suivante : 

ὖȟ Ὀȟȟᶻρ ὶȟ                                                             (10) 

Où ὖȟ est la production primaire annuelle déterminée via la théorie du pic de Hubbert, présentée par 

les équations (2) et (3) de la section 4.2 ; et ὶȟ est le taux de recyclage annuel global, utilisé comme 

approximation de la production secondaire. La production primaire et la demande globale étant connues, 

cette équation permet de déduire le taux de recyclage annuel requis pour couvrir la demande globale 

pour cette ressource minérale r, en année n, non couverte par la production primaire.  
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5.2 Résultats de lôanalyse 

Les résultats de la mise en regard de la demande en ressources minérales due aux systèmes PV ainsi 

quôaux autres secteurs de lô®conomie, des niveaux de production primaire, des réserves et ressources 

ultimes peuvent être présentés et analysés de plusieurs façons. Celles-ci sont reprises ci-après. 

5.2.1 Structure de la demande cumulée 

Ci-dessous sont exposées les parts relatives de la demande globale cumulée sur la période 2020-2050, 

côest-à-dire la r®partition entre demande due aux syst¯mes PV et aux autres secteurs de lô®conomie, pour 

les trois scénarios de marché définis à la section 2.3. Rappelons que sur ce graphique, ainsi que pour les 

suivants, « TM » se réfère au scénario « Transition minimale », « TA » au scénario « Transition 

ambitieuse » et TT au scénario « Transition totale ».  

Pour six des ressources min®rales analys®es, en lôoccurrence le gallium, le manganèse, le molybdène, le 

plomb, lô®tain et le zinc, la demande future due au déploiement des systèmes PV ne semble pas, ou très 

peu, impacter la structure de la demande globale. En dôautres termes, pour ces six ressources minérales, 

sur la période de 31 années allant de début 2020 à fin 2050, la part de la demande globale cumulée due 

aux systèmes PV reste assez similaire à la part constatée en 2019. Dans certains cas, elle y est même 

inférieure. Ce constat est valide pour les trois scénarios définis.  

Ensuite, la situation du silicium et du tellure est également assez favorable. Pour ces deux ressources 

minérales, lorsque les scénarios « Transition minimale » ou même « Transition ambitieuse » sont 

considérés, la part due aux systèmes PV dans la demande globale cumulée est égale voire inférieure à 

la part constatée en 2019. Toutefois, si le scénario « Transition totale » est pris en compte, cette part 

relative dans la demande globale augmente significativement, doublant de 15% à 30% dans le cas du 

silicium et passant de 37% à 56% dans le cas du tellure. 

La situation du cadmium, du chrome et du sélénium est potentiellement plus problématique que celle 

des ressources min®rales pr®cit®es. Bien que pour ces trois ressources min®rales lôon constate aussi des 

parts relatives dues au PV faibles, côest-à-dire inférieures à 10%, celles-ci augmentent substantiellement 

Figure 11 Répartition relative de la demande cumulée 2020-2050, pour les trois scénarios de marché définis 
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par rapport à la situation de 2019, dans les trois scénarios. Cela est particulièrement frappant dans le cas 

du scénario « Transition totale ». En effet, lorsque celui-ci est pris en compte, la part relative du PV peut 

potentiellement passer de 1% à 5% dans le cas du cadmium, de 1% à 9% dans le cas du chrome et de 

2% à 9% dans le cas du sélénium.  

Enfin, pour lôargent, le cuivre, lôindium, le magnésium et le nickel, la situation estimée sur la période 

2020-2050 est plus préoccupante. En effet, pour ces cinq ressources minérales, dans les trois scénarios 

définis, la part due au PV dans la demande globale augmente significativement par rapport à 2019. De 

plus, les niveaux atteints sont majoritairement supérieurs à 10%, parfois largement. Le cas de lôindium 

en particulier peut être souligné, avec un passage de la part du PV dans la demande globale de 5% à 

15%, 22% et 52% dans les scénarios « Transition minimale », « Transition ambitieuse » et « Transition 

totale », respectivement. La demande relative de magnésium due au PV présente également une 

estimation de croissance importante, passant de 8% à 11%, 20% voire 41% dans les différents scénarios. 

5.2.2 Demande et production annuelles 

Après avoir étudié la structure de la demande cumulée, lôanalyse peut °tre affin®e en passant ¨ lô®tude 

de la demande et de la production annuelles. Sur les deux pages suivantes sont présentés, pour les seize 

ressources minérales sélectionnées et les trois scénarios de marché, les résultats des simulations. Les 

histogrammes empilés reprennent les niveaux de demande annuels dus aux systèmes PV (partie orange) 

et aux autres secteurs de lô®conomie (partie bleue). La courbe jaune traduit les niveaux de la production 

primaire, tels quôestim®s à partir de la production historique et des ressources ultimes, avec les équations 

(2) et (3) basées sur la théorie du pic de Hubbert. Toutes les données sont exprimées en tonnes. 

La première constatation est que dans de nombreux cas, la production primaire ne peut couvrir la 

demande totale, ce parfois dès 2020. Seuls le cadmium, le gallium, le sélénium et le silicium affichent 

une demande inférieure, ou très proche, de la production primaire. Dans le cas des autres ressources 

minérales analysées, la demande annuelle est presque systématiquement supérieure à la production 

primaire annuelle, ce qui donne une première indication sur les éventuelles compétitions entre secteurs 

pouvant survenir. Notons toutefois que cela reste à mettre en balance avec la production secondaire, qui 

sera passée en revue à la section suivante. 

Il est ensuite intéressant de remarquer quôune part importante de la demande globale due aux systèmes 

PV ne mène pas nécessairement à une pression insoutenable sur cette demande globale, comme illustré 

par le cas du silicium. Au contraire même, des ressources minérales pour lesquelles la part due au PV 

est (très) faible affichent des écarts importants et récurrents entre demande et production annuelles, à 

lôimage du mangan¯se, du nickel, du plomb, de lô®tain et du zinc. Ces ressources minérales étant très 

largement consommées dans dôautres secteurs de lô®conomie, le PV nôa que tr¯s peu dôinfluence sur la 

demande annuelle globale mais pourrait, malgré tout, faire face à de féroces compétitions. Les résultats 

pour le manganèse sont particulièrement frappants, avec une production primaire potentiellement en 

décroissance rapide dès 2028.  
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Figure 12 Vision détaillée par ressource min®rale sur lô®volution de la demande et de la production primaire annuelles (en tonnes) 
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Quant au molybdène, il affiche une tendance similaire, avec une décroissance rapide de la production 

primaire suite au pic estimé être atteint en 2034. Même si les quantités absolues consommées sont bien 

moindres que dans le cas des quatre ressources minérales métalliques précitées, des tensions 

concurrentielles pourraient donc également apparaître. 

Le cas du magnésium peut aussi être mis en avant. En effet, sur le graphique il est assez évident que la 

contribution des systèmes PV à la demande, bien que minoritaire dans la demande globale (même si ce 

constat doit être tempéré dans le cas du scénario « Transition totale »), peut contribuer à déclencher des 

compétitions. Sans la demande due au PV, la demande annuelle globale serait beaucoup plus proche des 

niveaux de production primaire annuelle.  

Les différentes périodes au cours desquelles la demande annuelle est supérieure à la production primaire 

annuelle sont reprises précisément dans le tableau ci-dessous. Remarquons que ces indications par année 

effacent les différences dôamplitude qui existent entre scénarios de développement de marché, il doit 

donc être vu comme un complément analytique aux graphiques. Là où les seuils sont parfois à peine 

dépassés dans le cas du scénario « Transition minimale », ils le sont souvent dans des proportions 

beaucoup plus importantes dans le cas du scénario « Transition totale ». Cela est surtout vrai pour 

lôargent, le cuire, lôindium, le magnésium, le nickel, le silicium et le tellure, en particulier après 2030, 

lorsque le déploiement des systèmes PV dans ce scénario augmente de façon extrême. 

Table 5.2 Périodes au cours desquelles la demande annuelle est supérieure à la production primaire annuelle 

Ressource Transition minimale Transition ambitieuse Transition tot ale 

Ag 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Cd Pas atteint Pas atteint Pas atteint 

Cr 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Cu 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Ga Pas atteint Pas atteint Pas atteint 

In  2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Mg 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Mn 2032 à 2050 2031 à 2050 2031 à 2050 

Mo 2022 à 2050 2022 à 2050 2022 à 2050 

Ni 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Pb 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Se Pas atteint 2025 à 2035 2021 à 2045 

Si Pas atteint 2023 à 2036 2021 à 2043 

Sn 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Te 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

Zn 2020 à 2050 2020 à 2050 2020 à 2050 

5.2.3 Contribution annuelle du recyclage  

Apr¯s sô°tre penché sur la production primaire annuelle et avoir quantifié les écarts futurs qui pourraient 

exister avec la demande, intéressons-nous à la production secondaire. Comme expliqué précédemment 

et exprimé par lô®quation (10), par simplification celle-ci est mesurée via le taux de recyclage. 

Sur la Figure 14 ci-dessous sont repris, pour chaque ressource minérale et scénario, les 31 taux de 

recyclage annuels requis sur la période 2020-2050 pour couvrir lô®cart existant entre demande et 

production primaire annuelles. Ils sont illustrés par les points blancs à cercle bleu. Ces taux peuvent être 
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comparés aux taux de recyclage estimé en 2019, indiqué pour chaque ressource minérale par un trait 

rouge. Remarquons que le cadmium et le gallium ne sont pas repris sur ce graphique car les simulations 

indiquent que la production primaire est toujours suffisante pour couvrir la demande annuelle sur la 

période 2020-2050, comme indiqué à la section précédente. 

À nouveau, des tendances claires se dégagent. Par exemple, il semble évident que dans le cas de lôargent, 

du chrome, du cuivre, du plomb, de lô®tain et dans une certaine mesure du tellure, le taux de recyclage 

¨ atteindre annuellement pour compenser lô®cart entre demande et production primaire peut constituer 

un obstacle. En effet, pour lôensemble de la période 2020-2050, ou presque, ce taux est supérieur au 

taux constaté en 2019. Des améliorations au niveau de la collecte ainsi que des procédés de pré-

traitement et de recyclage doivent donc imp®rativement °tre d®velopp®s, au risque dôaggraver les 

situations de comp®tition. Dôautant plus quôil sôagit de taux relatifs, appliqu®s ¨ des quantit®s (pour 

rappel, la demande globale annuelle) absolues en croissance constante, comme illustré en section 5.2.2. 

De leur c¹t®, lôindium, le zinc et, dans une moindre mesure, le magnésium présentent également des 

situations assez critiques. ê lôexception du sc®nario ç Transition minimale » pour le magnésium, la 

majorité des taux de recyclage requis sur la période 2020-2050 sont supérieurs à ceux constatés en 2019. 

Ceux-ci peuvent aller jusquô¨ doubler (magn®sium) et presque tripler dans certain cas (zinc). De plus, 

ces taux sont en croissance au fur et ¨ mesure que lôon avance sur la p®riode analys®e. Cependant, cette 

croissance semble maitrisable, ¨ lôhorizon 2050, comme indiqué par les chiffres de la Table 5.3. 

La situation du manganèse, du molybdène, du nickel et du silicium est plus contrastée. Par rapport aux 

taux de recyclage estimé en 2019, les taux mesurés pour la période 2020-2050 sont distribués de façon 

assez égalitaire au-dessous et au-dessus de ce palier. Dans le cas du silicium, cela est surtout vrai pour 

les scénarios « Transition ambitieuse » et « Transition totale », alors que le scénario « Transition 

minimale » présente des chiffres bien plus favorables. Il est aussi intéressant de noter que la situation 

sôam®liore au fil du temps. ê partir de 2032 dans le sc®nario ç Transition ambitieuse » et de 2041 dans 
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le scénario « Transition totale », le taux de recyclage annuel requis passe en dessous du niveau de 2019. 

Dans le cas du manganèse, du molybdène et du nickel par contre, la situation a tendance à empirer avec 

le temps. En effet, les taux de recyclage annuels requis croissent de façon constante au fur et à mesure 

que lôon avance sur la p®riode 2020-2050. Pour ces trois ressources minérales, à partir de 2038, dans les 

trois scénarios de marché, les taux de recyclage annuels requis sont supérieurs au taux mesuré en 2019. 

Enfin, le sélénium se détache à nouveau de façon positive des autres ressources minérales, dans la 

mesure où pour les trois scénarios, les taux de recyclage requis ¨ lôavenir sont inférieurs ou égaux au 

taux de recyclage estimé en 2019. Cela nôest constat® que dans deux autres cas, en lôoccurrence pour le 

magnésium et le silicium, mais dans le scénario « Transition minimale » uniquement. 

Dans le tableau ci-dessous sont repris les taux de recyclage annuels requis pour combler lô®cart entre 

demande et production primaire, pour les années 2030 et 2050. Par ailleurs, une vision sur la croissance 

annuelle nécessaire du taux 2019 pour atteindre ces taux mesurés aux horizons 2030 et 2050 est 

proposée, en points de pourcentage absolus. Lôindication ç N/A » est présente lorsque le taux de 

recyclage requis est en fait négatif, car la production primaire annuelle couvre la demande. 

Globalement, la croissance annuelle (en points de pourcentage) du taux de recyclage nécessaire à 

lôhorizon 2050 est assez homogène et semble, dans la plupart des cas, suffisamment limitée pour que 

cela soit gérable par les différents secteurs concern®s. Lôon pointera tout de m°me les cas de lôargent, 

du manganèse, du tellure et du zinc, qui requièrent tous, dans les trois scénarios de marché, une 

croissance annuelle dôenviron 1 p.p., et de pr¯s de 2 p.p. pour le tellure dans le cas du scénario 

« Transition totale è. ê lôhorizon 2030, la situation est plus critique quô¨ 2050, en particulier dans le cas 

du scénario « Transition totale », et le déploiement rapide des systèmes PV au cours de la prochaine 

décennie pourrait mettre une pression très importante sur la production secondaire. Notamment sur 

lôargent, lôindium, le magn®sium, le silicium ou encore le tellure. 

Table 5.3 Taux de recyclage et croissance nécessaire aux horizons 2030 et 2050, pour le trois scénarios de marché définis 

Res

sou

rce 

Taux 

2019 

Taux estimé 2030 
Croissance annuelle 

à 2030 (en p.p.) 
Taux estimé 2050 

Croissance annuelle 

à 2050 (en p.p.) 

TM TA TT TM TA TT TM TA TT TM TA TT 

Ag 16% 26% 32% 38% 0,9 1,5 2,0 50% 50% 59% 1,1 1,1 1,4 

Cd 20% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cr  20% 21% 24% 26% 0,1 0,3 0,6 31% 31% 38% 0,3 0,3 0,6 

Cu 30% 31% 36% 39% 0,1 0,5 0,8 42% 41% 54% 0,4 0,4 0,8 

Ga 25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

In  46% 48% 57% 63% 0,2 1,0 1,5 64% 64% 85% 0,6 0,6 1,3 

Mg 25% 22% 36% 46% -0,3 1,0 1,9 13% 13% 50% -0,4 -0,4 0,8 

Mn  35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 77% 77% 77% 1,4 1,4 1,4 

Mo 30% 13% 13% 13% -1,6 -1,6 -1,6 54% 54% 54% 0,8 0,8 0,8 

Ni 30% 20% 27% 33% -0,9 -0,3 0,3 56% 56% 67% 0,8 0,8 1,2 

Pb 60% 64% 64% 64% 0,4 0,4 0,4 67% 67% 67% 0,2 0,2 0,2 

Se 10% N/A 1% 5% N/A -0,8 -0,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Si 5% N/A 12% 26% N/A 0,6 1,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Sn 25% 25% 25% 25% 0,0 0,0 0,0 30% 30% 31% 0,2 0,2 0,2 

Te 10% 5% 35% 51% -0,4 2,3 3,8 46% 46% 68% 1,2 1,1 1,9 

Zn 15% 16% 16% 16% 0,1 0,1 0,1 42% 42% 42% 0,9 0,9 0,9 
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5.2.4 Demande cumulée, réserves et ressources ultimes 

Dans cette sous-section, une vue dôensemble est adoptée et la demande cumulée pour chaque ressource 

minérale est mise en regard des niveaux de r®serves et de ressources ultimes, tels quôestim®s en 2019. 

Les valeurs de lôaxe Y sont en tonnes et lôéchelle est logarithmique, pour en garantir la lisibilité. Un 

graphique supplémentaire indiquant le degré de couverture (en %) des r®serves (telles quôestim®es en 

2019) par la demande globale cumulée sur la période 2020-2050 est disponible en Annexe 5.  

La première conclusion importante qui peut être tirée de ce graphique est que la demande cumulée sur 

la période 2020-2050 nôatteint jamais le niveau des ressources ultimes, ¨ lôexception dôun cas (sur 48). 

Cette demande cumulée en est proche dans plusieurs cas, par exemple avec lôindium, le manganèse, le 

nickel ou le tellure. Dans ce dernier cas, la demande cumulée dépasse même le niveau de ressources 

ultimes (évalué à 50.000 tonnes) lorsque le scénario « Transition totale » est considéré, à partir de 2047.  

Ensuite, les r®serves, telles quôestim®es en 2019, peuvent être mises en regard de la demande cumulée 

sur la période 2020-2050. Sur cette période, seules les demandes cumulées en gallium, en magnésium 

ainsi quôen molybd¯ne nôatteignent pas le niveau de réserves estimé en 2019. Les autres ressources 

minérales (excepté le silicium pour lequel le niveau de réserves nôest pas connu), voient toutes leur 

demande cumulée dépasser les réserves avant 2050. Le chrome et le plomb apparaissent comme les cas 

les plus critiques, avec un niveau atteint dès 2029 et 2027, respectivement, dans les trois scénarios. Sur 

la période 2020-2050, la demande cumulée en chrome pourrait même atteindre 500% des réserves 

évaluées en 2019. Ce chiffre atteindrait plus de 450% dans le cas du plomb. 

Cinq autres ressources verraient leur demande cumulée dépasser les réserves au cours des années 2030, 

à savoir lôindium (2030 ou 2031), lô®tain (2031), lôargent (2033 à 2035 en fonction du scénario), le zinc 

(2035) et le cadmium (2037). Pour ces ressources minérales, la demande cumulée sur la période 2020-

2050 atteindrait un degré de couverture des réserves estimées en 2019 entre 200% et 1000%. Dans le 

Figure 15 Comparaison de la demande cumulée sur la période 2020-2050 avec les réserves et ressources ultimes, en tonnes  
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cas du cuivre, du nickel et du sélénium, la demande cumulée égalerait les réserves aux alentours de 

2040, avec des diff®rences dôun ¨ trois ans entre les sc®narios. Cette demande cumulée, dans le cas de 

ces trois ressources minérales, culminerait à environ 150% des réserves. Le tellure, quant à lui, montre 

un écart encore plus important entre les scénarios, égal à environ 10 ans. La demande cumulée pourrait 

égaler les réserves à partir de 2039 dans le scénario « Transition totale », alors que cela ne serait le cas 

quôaux alentours de 2049 si le scénario « Transition minimale » est considéré. Enfin, la demande 

cumul®e en mangan¯se nô®galerait le niveau des r®serves estim® en 2019 quôen toute fin de p®riode, en 

2050, pour les trois scénarios. Ces dates sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Table 5.4 Année au cours de laquelle la demande cumulée pour une ressource minérale excède les réserves de 2019 

Ressource Transition minimale Transition ambitieuse Transition totale 

Ag 2035 2034 2033 

Cd 2037 2037 2037 

Cr 2029 2029 2029 

Cu 2042 2041 2040 

Ga Pas atteint Pas atteint Pas atteint 

In  2031 2030 2030 

Mg Pas atteint Pas atteint Pas atteint 

Mn 2050 2050 2050 

Mo Pas atteint Pas atteint Pas atteint 

Ni 2043 2042 2040 

Pb 2027 2027 2027 

Se 2041 2041 2040 

Si N/A*  N/A*  N/A*  

Sn 2031 2031 2031 

Te 2049 2044 2039 

Zn 2035 2035 2035 
* N/A indique quôil nôy a pas dôinformations disponibles concernant les r®serves 

5.3 Caractérisation des risques de compétition 

Lôensemble des r®sultats g®n®r®s par la mod®lisation et pr®sent®s ci-avant fournissent des informations 

cruciales pour identifier les éventuelles compétitions auxquelles le secteur PV pourrait être confronté à 

lôavenir. Toutefois, ces informations étant très nombreuses, en tirer des conclusions peut sôav®rer 

complexe. Il convient donc de trouver un moyen de les regrouper et de les interpréter, par exemple en 

créant un indicateur. Cela permettra dôen faire un outil plus pratique, pouvant éventuellement aider à la 

prise de décision. Cette approche simplificatrice engendre une perte dôinformation, mais celle-ci est 

réduite. De plus, les d®tails repris dans les sections pr®c®dentes peuvent permettre dôaffiner lôanalyse si 

besoin est. Les divers critères ayant été établis sont résumés sur le diagramme de la Figure 16.  

Quatre questions ont été définies, basées sur les données et résultats présentés précédemment et inspirées 

dôune m®thodologie appliqu®e dans une ®tude de 2017 [77]. Les deux premières questions mettent en 

regard la demande cumulée sur la période 2020-2050 et les ressources ultimes ainsi que les réserves, 

telles quôestim®es en 2019. Si cette demande est supérieure au niveau des ressources ultimes, le risque 

de voir des compétitions apparaître est évalué comme « critique ». Si la demande cumul®e nôest pas 

supérieure aux ressources ultimes, elle est comparée aux réserves 2019. Dans le cas où les réserves 2019 

sont inférieures à la demande cumulée deux scénarios sont possibles : (i) la demande annuelle est en 
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moyenne supérieure à la production primaire annuelle sur la période 2020-2050, et le risque de voir des 

compétitions apparaître est « très élevé » ; (ii) la demande annuelle est en moyenne inférieure à la 

production primaire annuelle, et le risque de voir des compétitions apparaître est défini comme « élevé ». 

Cette comparaison entre demande et production primaire est aussi conduite si la réponse à la deuxième 

question, comparant demande cumulée et réserves, est négative. Si la réponse aux trois premières 

questions est négative, alors il est estimé que le risque de compétition est « très limité ». Si, au contraire, 

les deux premières réponses sont négatives mais que la troisième est positive, une dernière question est 

d®finie, permettant dôaffiner lôanalyse. Celle-ci consiste à comparer le taux de recyclage médian requis 

pour compenser lô®cart entre demande et production primaire annuelles, calculé sur la période 2020-

2050, au taux de recyclage de 2019. Si le premier est supérieur au second, alors le risque que des 

compétitions se déclenchent est défini comme « modéré ». Sinon, il est évalué comme « limité ». Les 

résultats de cette caractérisation du risque de compétition sont résumés à la Table 5.5. 

Plus de la moitié des ressources minérales présentent un risque « très élevé » de voir des compétitions 

apparaître au cours de la période 2020-2050. Ce constat est valable pour les trois scénarios de marché, 

les résultats de ces caractérisations ne variant que marginalement de lôun ¨ lôautre. Parmi ces ressources 

minérales au risque « très élevé è de comp®tition, citons lôargent, lôindium et le tellure, matériaux 

cruciaux entrant dans la fabrication des cellules PV c-Si et CdTe. Les autres ressources minérales ayant 

le m°me niveau de risque estim®, côest-à-dire le chrome, le cuivre, le manganèse, le nickel, le plomb, 

lô®tain et le zinc sont des mat®riaux nôentrant pas ou peu dans la composition des cellules et panneaux 

PV mais qui sont cruciaux pour les autres composants des systèmes (onduleurs, structure de montage, 

câbles et connecteurs). Lô®volution de leur situation doit donc également être suivie de près car des 

pénuries ou des concurrences trop fortes pourraient impacter le déploiement des systèmes PV.  

Figure 16 Critères utilisés pour définir les niveaux estimés de compétition à l'horizon 2050 (élaboration par l'auteur) 


















































